


VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK
Název akce: Frýdek-Místek - parkování na ul. Na Pustkách - IG a HG průzkum

List:    2/4
Protokol: 176-24

Sonda

Hloubka

Číslo vzorku

Typ vzorku

Klasifikace

Klasifikace

Vlhkost

Mez tekutosti

Mez plasticity

Index plasticity

Stupeň konzistence

Filtrační součinitel

Zdánlivá hustota zeminy

Obj. hmot. vlhké zeminy

Obj. hmot. suché zeminy

Pórovitost

Stupeň nasycení

Vhodnost do násypu

Vhodnost pro podloží voz.

Scheibleho kr. namrzavosti

Kapilární vzlínavost

Index koloidní aktivity

Číslo nestejnozrnitosti

Číslo křivosti

ČSN 73 6133

ČSN EN ISO 14688-2

ČSN EN ISO 17892-1

ČSN EN ISO 17892-12

Výpočet dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení dle ČSN 73 6133

ČSN EN ISO 17892-3

ČSN EN ISO 17892-2

ČSN 73 6133

Odhad z křivky zrnitosti

Posouzení

w [%]

wL
[%]

wP
[%]

IP
[%]

IC
[-]

k [m/s]

S
[Mg.m

-3
]

[Mg.m
-3

]

d
[Mg.m

-3
]

n [%]

Sr [%]

Hs
[m]

Hmax
[m]

IA [-]

CU
[-]

Cc
[-]

J1

4,2-4,5

5589

N

F6 CL

sasiCl

20,6

32

14

18

0,63

tuhá

8,494.10
-9

2,69

1,98

1,64

39,0

86,9

PV

N

2

2,88

9,84

0,77

26,65

0,67

J2

4,4-4,6

5590

N

F6 CI

Cl

24,0

48

18

30

0,80

tuhá

4,840.10
-9

2,75

2,12

1,71

37,9

100,0

PV

N

2

3,12

11,45

0,91

25,01

0,07
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Klasifikace

Název zeminy

Klasifikace

Název zeminy

Vlhkost

Mez tekutosti

Mez plasticity

Index plasticity

Stupeň konzistence

Podíl zrn > 0,5 mm

Filtrační s. dle Cármán-Kozenyho

Zdánlivá hustota zeminy

Obj. hmot. vlhké zeminy

Obj. hmot. suché zeminy

Pórovitost

Stupeň nasycení

Vhodnost do násypu

Vhodnost pro podloží vozovky

Scheibleho kritérium namrzavosti

Kapilární vzlínavost

Index koloidní aktivity

Číslo nestejnozrnitosti

Číslo křivosti

ČSN 73 6133

ČSN EN ISO 14688-2

ČSN EN ISO 17892-1

ČSN EN ISO 17892-12

Výpočet dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení dle ČSN 73 6133

Stanovení dle křivky zrnitosti

ČSN EN ISO 17892-3

ČSN EN ISO 17892-2

ČSN 73 6133

Odhad z křivky zrnitosti

Posouzení

w [%]

wL [%]

wP [%]

IP [%]

IC [-]

g [%]

k [m/s]

S [Mg.m
-3

]

[Mg.m
-3

]

d [Mg.m
-3

]
n [%]
Sr [%]

skupina

Hs [m]
Hmax [m]
IA [-]
CU [-]
Cc [-]

F6 CL

jíl s nízkou plasticitou

sasiCl

písčitý prachovitý jíl

20,6

32

14

18

0,63

tuhá

3,06

8,494.10
-9

2,69

1,98

1,64

39,0

86,9

PV Podmínečně vhodná

N Nevhodná

2 Nebezpečně namrzavé

2,88
Vysoká

9,84

0,77

26,65

0,67

List:    3/4
Protokol: 176-24

KŘIVKA ZRNITOSTI ZEMINY
Název akce: Frýdek-Místek - parkovací stání - IG a HG průzkum
Sonda: J1
Hloubka: 4,2-4,5
Vzorek: 5589 Typ vzorku: N



Jemnozrnné částice Písčité Štěrkovité
Kamenité Bjílovité prachovité jemné střední středníhrubé hrubédrobné
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Klasifikace

Název zeminy

Klasifikace

Název zeminy

Vlhkost

Mez tekutosti

Mez plasticity

Index plasticity

Stupeň konzistence

Podíl zrn > 0,5 mm

Filtrační s. dle Cármán-Kozenyho

Zdánlivá hustota zeminy

Obj. hmot. vlhké zeminy

Obj. hmot. suché zeminy

Pórovitost

Stupeň nasycení

Vhodnost do násypu

Vhodnost pro podloží vozovky

Scheibleho kritérium namrzavosti

Kapilární vzlínavost

Index koloidní aktivity

Číslo nestejnozrnitosti

Číslo křivosti

ČSN 73 6133

ČSN EN ISO 14688-2

ČSN EN ISO 17892-1

ČSN EN ISO 17892-12

Výpočet dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení dle ČSN 73 6133

Stanovení dle křivky zrnitosti

ČSN EN ISO 17892-3

ČSN EN ISO 17892-2

ČSN 73 6133

Odhad z křivky zrnitosti

Posouzení

w [%]

wL [%]

wP [%]

IP [%]

IC [-]

g [%]

k [m/s]

S [Mg.m
-3

]

[Mg.m
-3

]

d [Mg.m
-3

]
n [%]
Sr [%]

skupina

Hs [m]
Hmax [m]
IA [-]
CU [-]
Cc [-]

F6 CI

jíl se střední plasticitou

Cl

jíl

24,0

48

18

30

0,80

tuhá

10,33

4,840.10
-9

2,75

2,12

1,71

37,9

100,0

PV Podmínečně vhodná

N Nevhodná

2 Nebezpečně namrzavé

3,12
Vysoká

11,45

0,91

25,01

0,07
KONEC PROTOKOLU
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Protokol: 176-24

KŘIVKA ZRNITOSTI ZEMINY
Název akce: Frýdek-Místek - parkovaní na ul. Na Pustkách - IG a HG průzkum
Sonda: J2
Hloubka: 4,4-4,6
Vzorek: 5590 Typ vzorku: N





Název zakázky: Frýdek-Místek - parkovaní na ul. Na Pustkách - IG a HG průzkum

Označení sondy: J-1

Hloubka odběru: 4,2-4,5 [m]

Číslo vzorku: 5589

Matrice: neporušený vzorek zeminy

F6 CL

sasiCI

POČÁTEČNÍ PODMÍNKY Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4

Vlhkost [%] 20,6 20,6 20,6 20,6

Objemová hmotnost [Mg/m³] 1,98 2,00 1,95 1,97

Objemová hmotnost sušiny [Mg/m³] 1,64 1,66 1,62 1,63

Číslo pórovitosti [-] 0,64 0,62 0,66 0,65

Stupeň nasycení [%] 86,8 89,1 83,5 85,7

Zdánlivá hustota pevných částic [Mg/m³]

Rozměry zkušebního vzorku (dxšxv) [mm]

Rychlost posunu [mm/min]

Zkušební vzorek [zalitý/nezalitý]

PODMÍNKY NA VRCHOLU SMYKOVÉHO NAPĚTÍ Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4

Normálové zatížení [kPa] 100 200 300 400

Smykové napětí [kPa] 70 146 219 236

Horizontální posun [mm] 5,19 9,24 9,38 4,15

c´ [kPa]
φ´ [°]

2,69  (změřeno)

Vrcholová pevnost:
24,9
28,0

60x60x20

0,003

zalitý

č. :  176-24-S
PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

KRABICOVÁ SMYKOVÁ ZKOUŠKA

Třída zeminy dle ČSN 73 6133:

Třída zeminy dle ČSN EN ISO 14668-2:
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Název zakázky: Frýdek-Místek - parkovaní na ul. Na Puskách - IG a HG průzkum 

Označení sondy: J-1

Hloubka odběru: 4,2-4,5 [m]

Číslo vzorku: 5589

Poznámka: 0

PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH LABORATORNÍCH ZKOUŠEK
č. :  176-24-S

KRABICOVÁ SMYKOVÁ ZKOUŠKA
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Název zakázky: Frýdek-Místek - parkovaní na ul. Na Pustkách - IG a HG průzkum

Označení sondy: J-2

Hloubka odběru: 4,4-4,6 [m]

Číslo vzorku: 5590

Matrice: neporušený vzorek zeminy

F6 CI

CI

POČÁTEČNÍ PODMÍNKY Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4

Vlhkost [%] 20,4 20,4 20,4 20,4

Objemová hmotnost [Mg/m³] 2,12 2,09 2,11 2,10

Objemová hmotnost sušiny [Mg/m³] 1,76 1,74 1,75 1,74

Číslo pórovitosti [-] 0,56 0,58 0,57 0,58

Stupeň nasycení [%] 99,9 96,0 98,6 97,3

Zdánlivá hustota pevných částic [Mg/m³]

Rozměry zkušebního vzorku (dxšxv) [mm]

Rychlost posunu [mm/min]

Zkušební vzorek [zalitý/nezalitý]

PODMÍNKY NA VRCHOLU SMYKOVÉHO NAPĚTÍ Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4

Normálové zatížení [kPa] 100 200 300 400

Smykové napětí [kPa] 85 178 192 257

Horizontální posun [mm] 3,63 6,95 7,06 5,25

c´ [kPa]
φ´ [°]

2,75  (změřeno)

Vrcholová pevnost:
26

28,5

60x60x20

0,003

zalitý

č. :  176-24-S
PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

KRABICOVÁ SMYKOVÁ ZKOUŠKA

Třída zeminy dle ČSN 73 6133:

Třída zeminy dle ČSN EN ISO 14668-2:
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Název zakázky: Frýdek-Místek - parkovaní na ul. Na Puskách - IG a HG průzkum

Označení sondy: J2

Hloubka odběru: 4,4-4,6 [m]

Číslo vzorku: 5590

Poznámka: 0

PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH LABORATORNÍCH ZKOUŠEK
č. :  176-24-S

KRABICOVÁ SMYKOVÁ ZKOUŠKA

KONEC PROTOKOLU
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Název zakázky:

Označení sondy: J1

Hloubka odběru: 4,2-4,5  [m]

Číslo vzorku: 5589

Matrice: neporušený vzorek zeminy

F6 CL

sasiCI

Teplota v průběhu zkoušky: 20 °C ± 3 °C

Fyzikální parametry

Vlhkost: 20,6 [%] Konsolidace: bez vody

Objemová hmotnost přirozená: 1,98 [Mg/m3] Výška prstence: 25,00  [mm]

Objemová hmotnost suchá: 1,64 [Mg/m3] Průměr prstence: 112,70  [mm]

2,69 [Mg/m3] Geostatické napětí: 0,08 [MPa]

Pórovitost: 39,0 [%]

Stupeň nasycení: 86,8 [%]

Obor napětí
Edometrický

modul
Poměrná

deformace
Eoed celkový

[kPa]  [MPa]  [%]  [MPa]

Poznámky:  -

PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH LABORATORNÍCH ZKOUŠEK
STANOVENÍ STLAČITELNOSTI ZEMIN V EDOMETRU

č. :  176-24-E

Frýdek-Místek - parkovaní na ul. Na Pustkách - IG a HG průzkum

Třída zeminy dle ČSN EN ISO 14668-2:

Třída zeminy dle ČSN 73 6133:

Zdánlivá hustota zeminy:

7,75

9,7180-380 8,8
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Název zakázky:

Označení sondy: J2

Hloubka odběru: 4,4-4,6  [m]

Číslo vzorku: 5590

Matrice: neporušený vzorek zeminy

F6 CI

CI

Teplota v průběhu zkoušky: 20 °C ± 3 °C

Fyzikální parametry

Vlhkost: 20,4 [%] Konsolidace: bez vody

Objemová hmotnost přirozená: 2,12 [Mg/m3] Výška prstence: 25,00  [mm]

Objemová hmotnost suchá: 1,76 [Mg/m3] Průměr prstence: 112,70  [mm]

2,75 [Mg/m3] Geostatické napětí: 0,09 [MPa]

Pórovitost: 36,0 [%]

Stupeň nasycení: 99,9 [%]

Obor napětí
Edometrický

modul
Poměrná

deformace
Eoed celkový

[kPa]  [MPa]  [%]  [MPa]

Poznámky:  -

KONEC PROTOKOLU

390-790 14,9 5,41

Přetvárné charakteristiky

90-190 9,2 1,09

13,6190-390 12,2 2,73

Zdánlivá hustota zeminy:

Třída zeminy dle ČSN EN ISO 14668-2:

PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH LABORATORNÍCH ZKOUŠEK
STANOVENÍ STLAČITELNOSTI ZEMIN V EDOMETRU

č. :  176-24-E

Frýdek-Místek - parkovaní na ul Na Pustkách - IG a HG průzkum

Třída zeminy dle ČSN 73 6133:
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