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1 UvOD

1.1 Objekt

mésto : Frydek-Mistek

ulice : Hlavni tida

&p. 111

¢.o. : -

parcc. : 151/1

k.a. Mistek [634824]

Ucel stavby : stavba ¢hnského vybaveni

ochrana nemov.: nejsou evidovany zadnésapy ochrany

1.2 Objednatel a maijitel

Statutarni nasto Frydek- Mistek
Radntni 1148
738 22 Frydek- Mistek

1.3 Popis a rozsah praci

Na zaklad vyzvy objednatele k podani nabidky na akci :Relolkse Mestské
knihovny FM — Mistek, Hlavni 111 - Stavebtechnicky pizkum -Cislo verejné zakazky:
P16V00000737, iedlozené nabidkg¢. 16nab083 ze dne 10.10.2016 a ueae SODC
S/0577/2016/10, byl stanoven rozsah praci, ktenwgden niZe v tabulce:

KONSTRUKCE ANO NE |[POZNAMKA

IG prizkum X

Zakladové konstrukce X Typ, tvar, hloubka zaldzen
charakteristika fmeho podzakladi

Svislé konstrukce X Stanoveni  oriefita  pevnost
zdiva, materialové sloZeni

Vodorovné konstrukce X Tvar a typy stippnosné prvky,
dimenze, skladby podlah,

Mykologické posouzeni X evenych konstrukci krof, u
diev.strofi v mistech sond

Konstrukce krovu X Prohlidka  zdravotniho  stgvu,
uréeni rozsahu a typu napadeni

Konstrukce sechy X

Vlhkost zdiva X zdivav 1. PP a 1.NP

Salinita zdiva X zdivav 1. PP

Statické posouzeni X

Ostatni konstrukce a prace X Prohlidka objektadyva poruchy

Terénni prace fizkumu na objektu byly provedeny dne 14. a 16.11620
Pro zakresleni umisti sond bylo pouzito poskytnutych podkiiad pidorysi objektu.

MARPO s.r.o.
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1.4 Situace
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Obr. ¢. 1: Mapa katastralniho Uzemi-(beziiitka)

Zdroj: www.cuzk.cz
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Obr. ¢. 2: Mapa — letecky snimek-(be#/iitka)

Zdroj: www.mapy.cz
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1.5 Oznafeni sond v Filozené vykresové dokumentaci:

. %X

- sondy do zakladovych konstrukci
tvar, hloubka, material zakladu a podzakladi
K1, K2,...ruéné¢ kopané

- sondy do vodorovnych nosnych konstrukci
skladby, nosné prvky, dimenze,
NV 1, NV 2, ..nedestruktivni

- sondy do svislych nosnych konstrukci
stanoveni pevnosti cihelného zdiva

NS 1, NS 2, .nedestruktivni

V1,V 2, ..0wteni provedeni staZzeni objektu

- sondy do svislych nosnych konstrukci
oveieni [rekladu nad okennim otvorem
PR 1, PR 2, .nedestruktivni

- odkEr vzorka pro ukeni vihkosti
W 1, W 2, ..nedestruktivni

- odker vzorka pro stanoveni salinity
SL 1, SL 2, ..nedestruktivni

- sondy do podlahovych konstrukci

skladby konstrukce
P 1, P 2, .nedestruktivni

MARPO s.r.o.
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2 ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Pro zjiS&ni hloubky zakladu byly provedené @kopané sondy, které byly ze dna
vykopu doplrny o vrtanouwast. Sondy jsou oztianyK1 aK 2, olg sondy byly umisiny
vné zkoumaného objektu v sevelidisti objektu v mistpristavby a rampy, z jedné z nich byl
odebran vzorek zipmého podzakladi. Sonddll byly zastizeny zakladové spary dveasti
objektu, které rély byt owteny, feti ¢ast objetu byla atfena sondoK 2.

DalSi sonda&K 3 byla provedena zacalem owteni provedeni konstrukce venkovni
rampy pro imobilni otany — skladba pojezdové plochy, uloZeni gaystapod.,

Pfesné umishi sond je zakresleno vigorysném schématu.

NiZe je uveden podrobny popis sond, které jsou réapl v nasledujicichtastech
schématem sond.

2.1 Popis sond

Sonda K 1/1 -sonda byla provedena &objektu u nepodsklepertésti objektu na jeji
vychodni straé v mist€ styku SV naroZi objektu s dod&t& dostavovanou rampou pro
zpristupréni objektu imobilnich osob. Sondou byla zdokumeata zakladova konstrukce
pod @istavbou skladu.

Hloubka kopan&asti sondy byla 1600 mm pod ardévekolni podlahy, dalSich cca
500 mm bylo o¥feno malopiimérovym vrtem ze dna vykopu.

Zakladova konstrukce je provedena z betonu litébovgkopu, povrch nerovny,
kompaktni bez naruseni.

Zakladova spara se nachazi v hloubce cca 1400 mrsqadasnou urovni upraveného
terénu, ktery je zpewny a je tvden asfaltobetonem poloZzenym na betonové maganin
Nasleduje vrstva nasypu, hranice mezi nasypemwstlym terénem je obtiZnzjistitelnd,
nasyp proveden z identického materialu pouze sivalimou Fimési drobnych cihelnych
Ulomki. Zakladovi spara se nachazi v jilovitycérégich.

Vodorovna hydroizolace nebyla zjgt.

Vzorek pro laboratorni posouzeni byl ze sondy ad@lelarhloubky od 1,40 m nize.

Ze dna vykopu byl proveden zavrt, kterym byl@i@no, Ze min. 500 mm a niZe je
zemina shodna.

V sond nebyla zjistna hladina vody.

Sonda K 1/2 - -sonda byla provedena &objektu u nepodskleperi@sti objektu na
jeji vychodni stra#é v misg styku SV naroZzi objektu s dodate dostavovanou rampou pro
zpristupréni objektu imobilnich osob. Sondou byla zdokumeata zakladova konstrukce
pod rampou.

Hloubka kopan&asti sondy byla 1600 mm pod ardévekolni podlahy, dalSich cca
500 mm bylo o¥feno malopiimérovym vrtem ze dna vykopu.

Zakladova konstrukce je provedena z betonu litébovgkopu, povrch nerovny,
kompaktni bez naruSeni. Mezi zakladem péidtavbou skladu a rampou je nerovna spara
jako prechod mezi materialy bez vyttemi svislé dilatace, mezera se rozdilikyS0-10 mm,
lokalné do 20mm.

Zakladova spéra se nachazi v hloubce cca 750 mnsqédsnou urovni upraveného
terénu, ktery je popsan v sanid1/1. Zakladovi spéra se nachazi v jilovityakrdich.

MARPO s.r.o.



3165-Mstska knihovna v Mistku — Hlawhp. 111, FM — staveldrtechnicky pizkum strana 7

Vodorovna hydroizolace nebyla zjgh.

Vzorek pro laboratorni posouzeni byl ze sondy a@lelzrhloubky od 0,90 m a nize.

Ze dna vykopu byl proveden zavrt, kterym bylai@no, Ze min. 500 mm nize je
zemina shodna.

V sond nebyla zji&na hladina vody.

Sonda K 2 -sonda byla provedena ¥mbjektu u nepodskleperiésti objektu ped
dvornim vstupem na jizni strarv mis€ styku se zasobovaci rampou. Sondou byla
zdokumentovana zakladova konstrukce pinbpinim objektem v jeho nepodsklepeidsti.

Hloubka kopané&asti sondy byla 1400 mm pod urévekolniho upraveného terénu,
dalSich cca 500 mm bylo &eno malopimérovym vrtem ze dna vykopu.

Zakladova konstrukce je provedena z betonu litébovgkopu, povrch nerovny,
kompaktni bez naruseni.

Zakladova spara se nachazi v hloubce cca 1300 mrsqadasnou urovni upraveného
terénu, ktery je zpevny a je tvden cementovym pétem polozenym na betonové mazanin
Nasleduje vrstva nasypu vysky cca 600-650 mm dyrtesén. Zakladovi spara se nachazi ve
Stercich.

Vodorovna hydroizolace nebyla zjgh.

Vzorek pro laboratorni posouzeni byl ze sondy ad@elarhloubky od 1,35-1,40 m.

Ze dna vykopu byl proveden zavrt, kterym byl@i@no, Ze min. 500 mm a nize je
zemina shodna.

V sond nebyla zji&na hladina vody.

Ve vykopu byla zastiZzena nefufrid ¢ast lezaté kanalizace.

Sonda K 3 -sonda byla provedena &wobjektu do konstrukce rampy na severni stran
objektu, sonda byla roZtbna na d¥ ¢asti —K3/1 byla provedena na mezipodesa sonda
K3/2 na Sikmé&asti rampy — ngjezdu z terénu na mezipodestu.

Sondy b yly provedeny vrtanim a prohlidkou pomoigjitdini a optické kamery.
Zjisténé informace jsou uvedeny ve schématech sond.

2.2 0Odbéry a laboratorni vyhodnoceni vzorki ze sond, geotechnickd interpretace

Ze sond K1 a K2 byly odebrany celkemiitvzorky zeminy z imého podzakladi
z rostlého terénu. Vzorky byly nasledpredany ke zpracovani do geotechnické labaeato
Na zaklad makroskopického popisu zkoumanych zemin a vysigolovedenych fyzikakn
mechanickych zkouSek byly vzorky zimého podzéakladi zéateny dle CSN 73 1001
,Zakladova mida pod plosnymi zéklady* a pojmenovany dieSN EN ISO 14688-1,
s uvedenim sgmnych normovych charakteristik. Dale bylo provedemteni tidy téZitelnosti
jednotlivych vrstev dleCSN 73 3050 ,Zemni prace“. Zrnitost zeminy je tilqee
dokumentovana granulometrickymiilkkami. Pro danouridu jsou tabulko¥ fazené normoveé
charakteristiky zeminy dopdémy hodnocenim jeji namrzavosti, propustnosti prdwa plyn
(radon), a to na zakladgranulometrické analyzy - koeficient filtrace kpfitom urtovan dle
Mallet-Pacquanta z hodnotygha Kivce zrnitosti. V tabulkach uvé&dé hodnoty vypétové
anosnosti pro jednotlivé typy zemin jsoepiepaitené a plati pro hloubku zaloZzeni 1,0 m
podle zjistné konzistence zeminy (u zemin jemnozrnnych) —tafmlkac.17 ilony 6 CSN
73 1001.

MARPO s.r.o.
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V sond K1 byly vobou vzorcich K1/1 a K 1/2 odebranychozdilnych hloubek
podzakladi dokumentovany zeminyr&bvité skupiny G. Podil jemnychéasti frakce (f)
v odebraném vzorktini dle granulometrické analyzy cca 17 a 19 %{g¢ho je cca 3 % jil
(c) acca 14 a 16 % prachovité slozky (m) ], dhlEca 31 a 39 % tvbfrakce pisita (s) a
dominujicich 52 a 44 % hmotnosti vzorku pakifvicakce Strkova (g).

Podle vysledk laboratornich zkouSek je takto mozné VklasifikomaIEbrané vzorky
v sond K 1 jakostérk hlinity zarazeny v klasifikanim systémuCSN 73 1001 dortdy G4-
GM, pojmenovani dl€SN EN ISO 14688-2 sasiGr.

Tabulka ¢. 1 Z e m i n a konzistence
T¥ida G3 GM tuha
Stérk hlinity
Poissonova@islo v(-) 0,30
efektivni soudrznost ef(MPa) 0-8
efektivni Uhel vnitniho teni ¢er ( °) 30-35
modul getvarnosti & (MPa) 60-80
pievodni sodinitel B(1) 0,74
tab.vypd@tovéa unosnost R(MPa)| 0,25-0,30 *

Poznamka : * - hodnoty plati {&u zakladi 0,5 - 1,0 m

Zemina je mird namrzavad aZ namrzava, pro vodu mijpnopustna (k= 2-4.10°) , rovnsz
pro plyn (radon).

V sond K2 byly v podzakladi dokumentovany zeminygrkovité skupiny G. Podil
jemnych¢ésti  frakce (f) v odebraném vzorkini dle granulometrické analyzy cca 2 %, |
z toho je podil jit (c) pod dete&ni hranici], dalSich cca 25 % #vdrakce pisgita (s) a
dominujicich 73 % hmotnosti vzorku pak tizérakce S¢rkova (g).

Podle vysledi laboratornich zkouSek je takto mozné klasifikcsdébrany vzorek jako
Stérk dobfe zrnény zarazeny v klasifikéanim systémuCSN 73 1001 doiftdy G1 GW,
pojmenovani di€ SN EN ISO 14688-2 SaGr.

Tabulka &. 2 Z e m i n a ulehlost
Trida G1 GW ulehly
Stérk dob e zrnény
Poissonova@islo v(-) 0,20
efektivni soudrZznost f(MPa) 0
efektivni Uhel vnitniho teni ¢er (°) 39-44
modul getvarnosti &t (MPa) 360-500
prevodni sotinitel B(1) 0,90
tab.vypa@tova anosnost gR(MPa)| 0,50-0,80 *

Poznamka : * - hodnoty plati tEu zaklad: 0,5 - 1,0 m

Zemina je nenamrzava, pro vodu propustné= &.10°% , rovrsz pro plyn (radon).

MARPO s.r.o.
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2.3 Pevnost betonu zaklad

Pevnost zékladv son@ K 1 byla stanovena odhadem, povrch bétbgl nerovny ale
beton byl kompaktni, hutny bez kavern.

Pevnostni zkouSky zakladu byly provedeny v sokd2. Metoda pro provedeni
zkouSek byla vybrana nedestruktivni. Vzhledem kmed kvali€, nerovnosti povrchu a
struktue betonu nebylo mozno pouzit normovou tvrdomu metodu, proto byla pouzita
metoda orient&ni nenormova Spékova.

2.3.1 Metodika nedestruktivhich zkousek pomoci Maskova*aku

Zkousky pomoci nenormové $pkové metody byly pouzity vzhledem k zrnitosti
betonu a nerovnosti povrchu, pro zkousku byl vybkdaskiv Spiak. Vyhodnoceni bylo
provedeno dle obecného kalibného vztahu pro tuto metodu, kdy seimhloubka vniku
Spicadku po 20-ti uderech kladiva o vaze 2 kg z vysk§ B80n volnym padem.

2.3.2 Pevnosti betonu zakladu K 2

Sonda K 2

Hloubka vniku v mm 44 47 39 40 35
Pevnost betonu MPa 87 7.8 10,0 9,7 11,9
Pramérna pevnost MPa 9,6

2.3.3 Rekapitulace vysledkpevnosti betonu zaklad

Pevnost betonu zakladv son¢ K1 byla ucena odhadem odpovidajici pevnostni
tiéida betonu v rozmeziC 8/10 max.C 9/12,5.

Pevnost betonu zakladu v seénd 2 byla ugena zkouskou pomoci Maskova &ku
cca 9,6 MPa, tomu odpovida pevnostida betonlC 6/7,5 max. C 8/10.

2.4 Schémata sond

Informace zji&né pizkume jsou zakresleny so schémat sond, které mazeny na
dalSich stranéach.

MARPO s.r.o.
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ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Sondaé.: K 1/1 Umisténi : vné

Schéma sondy

=
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C T7p2000 N0\ 150 ,
B 20-25
» R N
0 o NN
b n 3 e \
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DNO KOPANE SONDY

Skladba konstrukce:
Asfaltobeton ... 20-25 mm
Betonova mazanina ............ccceeeeeieremmeeee. 170-200 mm
Nasyp — hlina + kameny +gk + mirrg su’ . 600-700 mm
Stérk s hlinou a s kameny R
Poznamka :
- zakladova spara se nachazi 1400 mm pod Uroviiiblkozpeviného terénu
- vzorek byl odebran od hloubky zakladové spary Ia nize
- hranice mezi nasypem a rostlym terénem obtijistitelna, nasyp proveden
Z identického materialu pouze s velmi mirngimgsi drobnych cihelnych Glontk
- zaklad je proveden z betonového pasu bezierdgproti nadzemniasti
- hladina vody nebyly zjigha
- hydroizolace zakladnebyla zjiS¢na

MARPO s.r.o.
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ZAKLADOVY PAS

Sondaé.: K 1/2 Umist@ni ; vné

Schéma sondy

RN

NNNH 4

LR

\\\50 420
NN

N NN S

% \ \ «©

Skladba konstrukce:
Asfaltobeton ........cooviiiiii 20-25 mm
Betonova mazanina ............ccceeeeeiivieemennns 170-200 mm
Nasyp — hlina + kameny +gk + mirrg su’ . 600-700 mm
Stérk s hlinou @ s Kameny .........cccovvvcommmmmeeceeeve e

Poznamka :

- zakladové spara se nachazi 750 mm pod Urovnhiiimkpeviného terénu

- vzorek odebran rostlého terénu z hloubky 150 rooh zékladovou spéarou a nize

- zakladové spara se nachatiblizné na rozhrani mezi rostlym terénem a nasypem
hranice mezi &mito vrstvami obtiza zjistitelna, nasyp proveden z identického
materialu pouze s velmi mirnotimési drobnych cihelnych Ulontik

- zaklad je proveden z betonového pasu bezierzgproti nadzemniasti

- hladina vody nebyly zjigha

- hydroizolace zakladnebyla zjis¢na

MARPO s.r.o.




3165-Mstska knihovna v Mistku — Hlawhp. 111, FM — staveldrtechnicky pizkum

strana 12

ZAKLADOVY PAS

Sondaé.: K 2 Umisténi :

Schéma sondy

K4
LA
NN
%
TN
W%
%7 &
630
NN
LR ™

N
%
N
N
N
1300
Y

h, /,r

DNO KOPANE SONDY?/

DN 7

Skladba konstrukce:

cementovy paf - betonova mazanina ................... 50 mm
betonova mazanina ..............cocoeciiiieniii 70 mm
nasyp - &trk + hlina + st.sti+ti¢ni kam. ............. 630 mm

Sterky s mirnou Pimesi jill ..........evvvvvviiiiiiiiiiiiiiee

Poznamka :

- zakladova spara se nachazi 1300 mm pod uroviiibkozpeviného terénu
- vzorek odebran z hloubky cca 1,35 — 1,40 m gdadrdm terénem, tj. cca od hloubkK

50 mm pod zakladovou sparou nize

- zaklad je proveden z betonového pasu bezierdgproti nadzemniasti
- hladina vody nebyly zji§ha

- hydroizolace zakladnebyla zji&na

MARPO s.r.o.
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RAMPA — MEZIPODESTA

Ve

Sondaé.: K 3/1 Umis&ni :

vné

Poznamka :

cihel,

Schéma sondy

Skladba konstrukce:

MEZIPODESTA
To)
w M
| | i
77~ 8]
o 2
PZD o
/ CI)
hi
VZDUCHOVA MEZERA -
/
©
Te)
T
DlazZba oo 35 mm
Betonova mazanina + cem. malta .............55-65 mm
Asfaltova lepenka ...........ooviiiimmncnn, 1 mm
Zbdeska PZD ... 140-150 mm
VZAUChOVA MEZEIa ..o e 560 mm

Zpevrena plocha ...

- pod PZD deskami se nachazi vzduchova mezera
- zpevrEna betonova plocha na Urovni okolniho upravenélémte— pravépodobr

puvodni chodnik u objektu

- nosna konstrukce rampy je provedena z PZD deseknych na zdivo z plinych

MARPO s.r.o.
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RAMPA — NAJEZD

Sondaé.: K 3/1 Umist@ni ; vné

Schéma sondy

w
o
K
£ 2
o
A ]
VZDUCHOVA MEZERA
- /, CHE AL
Skladba konstrukce:
DIaZDA oo e 35 mm
Betonova mazanina + cem. malta .............55-65 mm
Asfaltova lepenka .............cccoeiiiiiiiviceccee 1 mm
Zb deSKa PZD ...ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee . 140-150 mm
VzZdUuChOVA MEZEra ....coevveeeeeeeeeee e 0-560 mm
ZpevrENA Plocha ...
Poznamka :
- nosna konstrukce rampy je provedena z PZD deseknych na zdivo z pinych
cihel,

- pod PZD deskami se nachazi vzduchova mezera
- zpevrEna betonova plocha na urovni okolniho upravenéltémte— pravépodobré
puvodni chodnik u objektu

MARPO s.r.o.
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3 VLHKOST ZDIVA

Vlhkost zdiva byla ufovana ze strany interiéru, v 1. PP na obvodovy¢hash a
vnitinich sénach, v 1.NP v nepodsklepetésti objektu na obvodovychéstch.
Celkem bylo odebrano 19 vzdrklhkosti.

3.1 Metodika

Vzorky byly odebirany ve vybranych a ndhddivolenych mistech. Na obvodovych
sttnach v 1.PP byly provedeny agp ve tech vySkovych Urovnich na 5 mistech, s vyjimkou
jednoho odbru , ktery byl odebran pouze ve vySkové arovni €180 m, tj. celkem 13
vzorki, na vnitnich sénach v 1.PP a naé&iach v nepodsklepengasti gistavby 1.NP a
schodigoveém prostoru v 1.NP byly vzorky odebrany v jedggkeové arovni na 6 mistech.

Sondy ve ftech Gznych vySkovych drovnich byly provedeny naskedrprvni vrt ve
vySce cca 50-100 mm nad podlahou, druhy byl zvelénovni 1000-1100 mm aditi byl
proveden 1800-2000 mm nad podlahou.

Vzorky v jedné vyskové byly odebrany v drovni veSeg cca 50 — 100 mm nad
podlahou.

Vzorky byly odebrany ze zdivaést z betonu a ze zdiva z cihel plnych palenych.

Vzorky byly po odiru neprodled uloZzeny do vaZzenek se zabrusem a laboratorn
gravimetrickou metodou dle metodik§yGU bylo zjis&no hmotnostni procento vihkosti
obsazené v daném vzorku.

Vysledky neieni jsou uvedeny v tabulkaeh4 - 5.

Mista odlra jsou ozngenyW 1 -W 11 .Umis€ni sond je nazri@no v midorysném
schématu.

3.2 Vyhodnoceni n&reni

Vyhodnoceni jednotlivych giteni je uvedeno v tabulkact 4 az5, provedeno je dle
kritérii uvedenych v tabulcg 3. Na dalSich stranach jsou hodnoty vyneseny didigra

Tabulka &. 3 — kritéria pro vyhodnoceni obsahu vihkosti dl€ SN P 730610

VLHKOST (HMOTNOSTNI %) HODNOCENI
W< 3,0 % vihkost velmi nizka
3,0 % < W< 50 % vlhkost nizk& ( normalni )
50 % < W <75 % vihkost zvySena
75 % < W < 10,0 %
10,0 % < W
Poznamka:

Uvadné klasifikace se vztahuiji dle norfiN P 73 0610 na konstrukce staveb s mistnostmi
a prostorami urenymi pro pobyt osob;fpdpoklada se , Zeésty jsou vyz@né z plnych cihel

na vapennou, vapenocementovou nebo cementovou ,maltihel vapenopiskovych

a z kamen téch druhi hornin, které se pouzivaly jako zdici materialyskpvce, opuky

a dalSi druhy pirodniho kamene s nasakavosti vyssi nez 10% hntafobs

MARPO s.r.o.
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Tabulka ¢. 4 — VIhkosti obvodovych sin 1.PP

&. vzorku vySka odisru
0db.0,1-0,3np 0db.1,0-1,1m odb.1,7-1,8 m
Wi 6,70 5,68 1.04
W2 7,13 1,88 0.93
W3 5,19 1,12 0,76
w4 3,68
| ws [EPRCEN 549 708

Tabulka ¢. 5 — VIhkosti obvodovych stn 1.NP

N lvySka odisru
¢. vzorku odtsr 0.1 m
W 6 3,59
W7 5,95
W 8 4,19
W 9 6,24
W 10 0,65
W11 3,31

3.3 Materialové slozeni

V mistech odebrani vzoikvihkosti bylo stanoveno také materialové provedeni
svislych konstrukci, materialy jsou uvedeny v ndsjiich tabulkach.

Tabulka ¢. 6 — materialy obvodovych sin 1.PP

odb ér material
0.10-0,35141,00-1,2m}| 1,7,-1,8 m
W1 beton beton CPP
W2 beton beton CPP
W3 beton beton CPP
W4 beton
W5 CPP CPP CPP
Tabulka ¢. 7 — materialy vnitinich s€n 1.PP Tabulk&. 9 — materidly sén 1.NP
odb ér material
W 6 beton
W 7 beton
W 8 beton
W 9 beton
W 10 CPP
W11 CPP

Poznamka : CPP — zdivo z cihel pinych palenych

Sttny v 1.PP a 1.NP jsou provedenitdinou ze zdiva betonového nebo z zdiva z cihel
plnych palenych .

MARPO s.r.o.
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3.4 Vyhodnoceni n&éreni vihkosti

Ze stanovenych vlhkosti je patrné, zZe 5 z celkoygditu 13 odebranych vzoikv 1.PP
vykazuje hodnoty pro vihkost zvySenou - tedy neghlti 5 % az do 7,5 %, 7 vzarle pod
hranici 5%, coz je vlhkost nizka (2 vzorky ) aimienizkd ( 5 vzork je pod hranici 3 %) a
pouze Vv jednomifpade je vihkost nad 10% jako velmi vysoka a toloKk®%.

Vlhkost ve vyskovych profilech ma vzdy ,klasickgtibéh — tj, maxima nad podlahou a
smérem vySe se vihkost sniZzuje. Tentoulpth napovida, Ze vlhkost je do zdiva
transportovana zejmeéna z podlozi objektu vzlinanim.

V 1.NP jsou 4 z 6-ti odebranych vzdrk rozmezi do 5% pro vihkosti nizké az velmi
nizké a 2 vzorky mezi 5 — 7,5 % pro vihkost zvysen

Prabeh vihkosti je vynesen do giafkteré jsou uvedeny dale.

Graf ¢. 1: Sloupcovy graf vihkosti obvodového zdiva 1.RP1 — W 5)

Prubéh vihkosti-W 1-W5

14,00
12,00
10,00
N
> 8,00
g
2 600 ®0.10-0,35m
>
400 - ®1,00-1,2 m
200 - 1,04 0,93 0,76
4,08
0,00 - T T T T T 1
wi w2 w3 w4 W5

oznaceni vzorku
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Graf ¢. 2: Sloupcovy graf vihkosti obvodového zdiva 1.RP1 — W 5)

vlihkost v %

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

Priibéh vihkosti - vzorky W1-W 5

/

/ =4—0.10-0,35m

==1,00-1,2 m

— / e
N A

——

Wi W2 W3 w4 W5

Graf ¢. 3: Sloupcovy graf vihkosti obvodového zdiva 1.0 6 — W 11)

vihkost v %

7,00

Priibéh vihkosti - vzorky W 6-W 11

6,00

5,00
4,00
3,00 - m0,05-0,1m
2,00 -
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0,00 - T T T T . T
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11
oznaceni vzorku
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Graf ¢&. 4: Sloupcovy graf vihkosti obvodového zdiva 1.8 6 — W 11)

Prtbéh vihkosti - vzorky W 6-W 11

7,00

A NA
VARVAR

4,00 7/ \
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\/
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4 SALINITA ZDIVA

Pro ugeni mnozstvi soli obsazenych v maihelného zdiva byly odebrany dva vzorky
ozn&enéSL 1 a SL 2, odkEr byl proveden z loZznych a svislych spér zdiva.\Kgobyly
odebrany z nosné ¢sty a sény obvodove.

Kritéria pro vyhodnoceniiftomnosti soli jsou uvazovany di&SN P 730610 -ifloha B
uvedend v nasledujici tabules.

Tabulka ¢€.8 - kritéria pro vyhodnoceni salinity zdiva

Stupe zasoleni zdiva / oziani
lonty soll Jggg”;;ta Nizky | ZvySeny | Vysoky | Velmi
N Z V vysoky/VV
Cl mg.g' do 0,75 | 0,75-2,0 | 2,00-5,000 >5,0
SO~ mg.g- do 5,00 [5,00-20,0¢ 20,0-50,0f >50,0
NOs mg.g" do 1,00 | 1,00-2,50| 2,50-5,00[ >5,0

Chemickou analyzou byly &eny obsahy sulfiil nitridd a chloridi, hodnoty jsou
uvedeny v tabulcé. 9. Hodnoty v tabulce jsou opisem z laboratorrpobtokoli, které jsou

k nahlédnuti v filozec. VII.

Tabulka €. 9 - vysledky chemickych rozbo# vzorka

) Jednotka Koncentrace / vyhodnoceni
lonty soli
obsahu SL1 SL2
cl mg.g* <0,177 N | 0,461/N
SO~ mg.g* 2,620N | 2,35N
NOs mg.g* 0,997/N | 0,871/N
pH 8,2 9,2

Z vysledki vyhodnoceni vyplyva, zedtsina hodnot iorit soli se pohybuje vyrazrpod
hranici maximalni hodnoty pro Uravaizkého stupfizasoleni.

Vzhledem ke zjig&inym obsabim soli, neni pozadavek na zadné specialnirepana
neutralizaci soli.

Alkalita malty a vyplg& zdiva byla uéena hodnotou pH 8,2 a pH 9,2 piest je tedy
zasadité.
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5 SVISLE KONSTRUKCE

Svislé konstrukce v objektu byly zkoumany z hledigkS€ni materialového slozeni a
pevnosti zdiva a to ve vSech podlazich objektu.

5.1 Materiadlové provedeni zdiva

Materialové provedeni svislych konstrukci bylo zik@no v celém objektu, zkouSky
byly provedeny na nosnychéstich obvodovych a viiitich.

Materiadlové provedeni bylo ékovano sotasre pri provadni pevnostnich zkousek,
které byly provedeny v 1.PP az 3.NP v mistech &amgchNS 1 — NS 5 také pi provadni
odbkert vihkosti zdiva. .

Svislé konstrukce v objektu jsou provedeny nasiedn

- 1.PP je provedeno odvodové zdivo ve spad@sti od podlahy do vySky cca 1,50 m
Z betonu, vyssi polohy zdivéast okolo schodistdo 1.PP a stdni nosné 8hy jsou
provedeny z cihel plnych palenych na vapennou maltu

- 1.NP az 3.NP je nosné zdivo provedeno z cihel pirg@enych na vapennou maltu,
vyjimku v 1.NP tvdi s&ny u mezipodesty schodistlo 1.PP, které jsou na podlahou
provedeny rové z betonu,

5.2 Pevnost sén z betonu v 1.PP

Pevnost betonu &t nebyla samostatnzjistovana, lze pedpokladat, Ze se jedna o
shodny beton, ktery byl zastizen v kopané oK@ u zakladovych konstrukci, pevnost
betonu bude tedy min. shodna.

Pro pevnost betonuést v 1.PP dopokiuji uvaZzovatitidu betonuC 8/10.

5.3 Pevnost cihelného zdiva v 1.PP a 3.NP

Pevnostni zkouSky na svislych konstrukcich v 1.PP2 3aNP byly provedeny
nedestruktivnimi metodami zkoumani, tj. na zabudgeh kusech staviva bez jeho vyjimani.
Pevnost cihel byla dovana na cihlach keramickych palenych plnych, psvmoalty byla
uréovana na loznych sparachasmé blizkosti zkousenych cihel.

Na kazdém zkuSebnim mistzna&eneNS byly provedeny 3 az 4 pevnostni zkousky,
kdy se kazda zkouska sklada zi@mni pevnosti jednoho kusu zabudované cMiBC a jedné
loZné spary maltiNSM.

5.3.1 Metodika nedestruktivhiho zkouSeni slozek cihelné&uiva

Pevnostni zkousky cihel pomoci Schmidtova tvrdo#nu - metodika

Nedestruktivni zkousky pevnosti pinych cihel bykpyedeny metodou tvrdadimou
odraznou, kterou je zkouSka pevnosti cihel pomatingdtova tvrdordru LB pii dodrzeni
pravidel zkouSeni. ZkuSebni mistaippavena na konstrukci pro tvrdémou metodu, musi
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vyhovovat podminkam pro prové&a nedestruktivnich zkouSek touto metodou, které
stanovujeCSN 73 1373.
Jedna se zejména o tyto podminky:
- vlhkost konstrukce (v daprovadni zkousek musi bytipozere vihka az zavlhla)
- minimalni pevnost cihel (Ize zkousSet cihly o vygéivnosti nez 10 MPa, nizZsi kvality
nutno zkoumat jinou metodou, ragrtnou).

Zkousky byly provedeny pomoci zkuSebniho kladiiZBa9, jehoz vyrobcem je firma
Proceq. Tento ifstroj byl owien dle Metrologickéhofiedpisu pro o#ovani tvrdordra na
beton a byl shledan vyhovujicim, coz bylo potvrzetydanim "Kalibr&niho listu¢. 090-
033012" firmou TazUS Praha.

Poloha Schmidtova tvrdatru pro gevod hodnot odraizdle kalibr&niho vztahu je pro
vSechny cihly shodna, jedna se o vodorovnou polo@u). Na kazdém zkuSebnim migt
a nejvyssi hodnota vyléena. Ve vypstu pevnosti pro jedno zkuSebni misto se tedy ueazuj
s osmi platnymi adery.
Vyhodnoceni bylo provedeno dle obecného katibitao vztahu pro pevnost
keramickych vyrobl v tlaku s nezartenou gesnosti tzv. nezatana pevnost & Obecny
kalibratni vztah je uveden vifoze této zpravy, uloZzené u zhotovitele.

Zkousky byly provedeny na zkuSebnich mistech &amgch NSC x, na kazdém
takovém mist bylo odzkouSenodkolik cihel ozn&enych NSC x/x.
Vyhodnoceni pevnostnich &feni cihel pomoci Schmidtova tvrdém jsou uvedeny
v tabulkach v jednotlivych oddilech této kapitoly.

Pevnostni zkousky cihel a malty pomociifistroje pro zjiStovani pevnosti zdicich prvia
a malty PZZ 01 - metodika
Pfi zkouSce uvedenymiistrojem se pevnost zdicich pivla malty vyhodnocuje
z hloubky vrtu provedeného timtdigtrojem pi definovanych parametrech energte\ptani.
Pri vybéru zkuSebnich mist sefiplizi k &Celu zkouSek, k saasnému fisobeni zdné
konstrukce, posouzeni &t konstrukce v minulosti, rozsahu hledanych inforin stupni
prizkumu apod.
ZkuSebni misto se voli na &knych prvcich, zkuSebni misto se upravi timitsapem:
- pokud je zdivo omitnuto, odstrani se omitka tak,|@né spary jsou fblizné
v podélné ose upravené plochy
- pii zkouSce malty se malta v jedné loznérepayseka, fipadreé vyskrabe vhodnym
nastrojem do hloubky cca 20 mm od lice zdiva
- pii zkouSce cihel se povrch cihlgisti od omitky
- vizualn® se posoudi, zda zdivo neni nagin¢ vihké, poruSené trhlinami nebo jinak
posSkozené a zd&idtény zdici prvek je kompaktni, nepotrhany nebo vyeingl
Pri zkouSce malty se v upravené sparovedouii vrty ve vzajemnych vzdalenostech cca
40 mm a minimalé 50 mm od pipadné hrany zdiva.iPpouziti obecného kalibéaiho
vztahu se vrty provedoufipnastaveni stugn2. Ri pouziti specifickych kalibrich vztali
se nastaveni provede na stugdery byl pouzit pi kalibraci na dany material.
Hloubka vrtu se r&i hloubkorgrem.
Jako platné rieni se povazuje hloubka vrtu ,d“, ktera se neldipmimérné hloubky“d,*
vSech i vrta o vice nez 30%.
Pokud kritériu nevyhovuji dva z vt zkuSebni misto se neuvazuje. Pokud kritériu neviyh
jeden z vrh, vylowi se tento vrt z gfeni a nehradi se novym vrtem. ¥pad, Ze ani
nahrazenim jednoho vrtu neni kritérium sjplo, zkuSebni misto se neuvazuje.
Ze fi platnych mdfeni na jednom zkuSebnim ngisse vypdte aritmeticky pimér se
zaokrouhlenim na 1 mm.
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Informativni hodnota pevnosti materialu wR ptipadré ,Rc* se stanovi v zavislosti na

zjistené pamerné hloubce vrtu z obecného kalitmého vztahu.

Pevnost ziskana zkousSkou jednoho zkuSebniho méstaogazuje za ekvivalentni hod#éot

pevnosti materidlu prvku ziskané zkouSenim jedngette nebo zkouSce jednoho zdiciho
prvku.

5.3.2 Metodika stanoveni pevnosti zdiva

Pevnost zdiva se tirna zaklad narodni pilohy NF normyCSN ISO 13822,

Charakteristicka pevnost zdiva v tlaku
kde fc  je charakteristicka pevnost zdiva v tlaku v N.frpro zdivo s vyplanymi loznymi sparami

K je konstanta zavisla na druhu zdiva a sk&gidicich prvk, zarazeni zdicich prikdo skupin
zavisicich na geometrickych charakteristikaatinto prvki

fo je normalizovana imerna pevnost v tlaku zdicich privie N.mmi?

fn  je pimérna pevnost malty v tlaku W.mm?, uvaZzuje se nejvyse mensi z hodnaf, nebo 20
MPa. U zdiva s lehkou maltou a u zdiva s tenkyndirami se o¥tuje, zda malta odpovida minimalni pevnostni
tiide M5

a  je exponent zavisly na tlotée loznych spar a druhu malty,a = 0,7 pro nevyztuzené zdivo
s obyejnou nebo lehkou maltoug = 0,85 pro nevyztuzené zdivo s maltou pro tenkésp

[ je exponent zavisly na druhu malty, 5 = 0,3 pro obyejnou maltou, 5 = 0 pro lehkou
maltu a maltu pro tenké spary.

Navrhova pevnost zdiva v tlaku fq4 se uti z charakteristické pevnosti zdiva v tlaku
a dikiho souinitele vy, podle vztahu :

fi

fd =
’m

Dil¢i soinitel ym se uti podle vztahu:

Ym= Ymi- Ym2- Ym3- Ym4

kde ym1 je z&kladni hodnota diho sodinitele spolehlivosti, ktera se pro zdivo z plnyaihel uloZzenych
na obyejnou maltu rovna 2,0. V ostatnickigmdech je nutno séinitel stanovit rozborem s ohledem naigpb
zjiSteni pevnostnich charakteristik

Ym2 je souinitel zahrnujici viiv pravidelnosti vazby zdivavgiplnéni spar maltou: 0,88 ym2 < 1,2,
dolni mez intervalu plati pro zcela pravidelnoulxaz dokonalé vypkmni spar,

Ym3  je sowinitel zahrnujici vliv zvySeni vihkosti, pro vihkbgdiva v intervalu od 4% do 20% se
sowinitel urgi interpolaci mezi hodnotami 1,80 ym3 < 1,25,

Yma e sowinitel zahrnujici vliv svislych a Sikmych trhlin vadivu v intervalu 1,65 yma < 1,4,
dolni mez intervalu plati pro neporusené zdivo tolelm.

MARPO s.r.o.
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5.3.3 Nedestruktivni pevnost cihel

Nedestruktivni pevnost cihel - zkuSebni mista NSZ NSC 5

1.PP

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

Vyhodnoce ni pevnosti cihel Schmidtovym tvrdoréirem typu LB dle 1SO 13822

Rcse=
Rese=

fo =
Wsledkem vyhodnocenigreni Schmidtova tvrdo&nu typu LB je stanoveni normalizované
pramgrné pevnosticihel 1. a 2.NP v tlaku fb =17,7 MPa

Se,m*(l-k*Vx)
MPa

17,7
Rse

24,15* (1-1,82*0,15)

MARPO s.r.o.

Tabulkac¢. 10
oznaeni poloha odprysk tvrdoréru pramer Rese,i
meieni tvrdom. a(i) a (MPa)
NSC 1/1 0° 40 38 40 34 35 35 36 37 36,9 31,4
NSC 1/2 0° 33 33 34 36 32 32 33 3B 33,3 24,7
NSC 1/3 0° 31 31 31 33 35 34 29 3 32,3 23,1
NSC 2/1 0° 30 32 31 32 30 33 34 33 31,9 224
NSC 2/2 0° 28 27 31 29 30 30 29 3p 29,3 18,9
NSC 2/3 0° 26 32 32 25 33 34 34 3p 30,8 20,9
NSC 3/1 0° 34 33 33 33 33 31 34 32 329 24,1
NSC 3/2 0° 30 31 31 32 33 33 33 3L 31,8 22,4
NSC 3/3 0° 32 31 33 30 32 30 32 3¢ 31,8 22,4
NSC 4/1 0° 33 32 32 35 33 35 35 36 339 25,8
NSC 4/2 0° 35 33 35 35 36 37 37 3B 35,1 28,1
NSC 4/3 0° 30 30 30 34 36 36 37 3 33,4 24,9
NSC 5/1 0° 30 28 27 32 31 32 24 q0 29,3 18,9
NSC 5/2 0° 32 30 32 31 31 33 34 2B 31,4 21,8
NSC 5/3 0° 36 34 33 38 36 33 34 3p 34,9 27,6
NSC 5/4 0° 35 34 33 35 35 36 36 D 35,5 28,8
pramérna pevnost Rese,m= 24,15

smErodatna odchylkasc = 3,55

variani koeficient Vi = 0,15

souwinitel pro stanoveni 5% kvantilu - pro 1&if@ni (dleCSN 73 0038, tab. 4.2)k, = 1,82
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5.3.4 Pevnost malty

Nedestruktivni pevnost malty - zkuSebni mista NS& NSM 5

Vyhodnoceni pevnosti malty zkuSebnim fistrojem PZZ-01
dle metodického postupu pro gjiszani pevnosti TZUS Praha, s.p.

Tabulka¢. 11
oznaeni hloubka vrtu Ro.i
mefeni d(i) ch (MPa)
1.PP NSM 1/1 62 55 60 59 *
NSM 1/2 67 52 62 60 *
NSM 1/3 58 58 60 59 *
1.PP NSM 2/1 60 60 60 60 *
NSM 2/2 55 54 67 59 *
NSM 2/3 54 55 59 56 1,1
1.NP NSM 3/1 55 43 51 50 1,3
NSM 3/2 67 62 67 65 *
NSM 3/3 48 44 40 44 1,5
NSM 3/4 65 65 70 67 *
2.NP NSM 4/1 a4 52 45 a7 1,4
NSM 4/2 55 56 55 55 1,1
NSM 4/3 54 48 50 51 1,2
3.NP NSM 5/1 41 36 34 37 1,9
NSM 5/2 37 38 38 38 1,8
NSM 5/3 37 38 35 37 1,9
NSM 5/4 43 38 35 39 1,8
* ... mimo kalibrani vztah vyuzité metody P ramerné pevnostRmo m= 1,50
snirodatna odchylkasy = 0,33
koef. konfideriniho intervalu - 10 &eni (dleCSN 73 0038, tab. 4.1)th = 0,44
Rmog= Rmom- th * sx = 1,50 - 0,44 * 0,33
Rmo,q= 1.4 MPa
fm= Rno,q

Wsledkem mifeni @istrojem PZZ 01 je stanovenigpnirné pevnosti malty
cihelného zdiva v tlaku fm=1,4 MPa.

Poznamka : vysledky pevnostni zkouSky oztemé *“ lezi mimo kalibr&ni vztah pouzité
metody. Pevnost zkouSené malty byla v tomtipgat pod minimalni hranici kalibeaiho
vztahu a jeji realna pevnost se pohybuje pod hadnbi0 MPa.

Tato skuténost je zjisobena zejména Spatnym vymim, kdy loZné spary nejsou dostaie
vyplnény maltou a to zejména ¥ipadt zdiva v 1.PP a 1.NP — zkouSky NSM 1, NSM 2 a
NSM 3. V gipadt pokud byla spary vyptima dole, pevnost malty se pohybovala v rozmezi
1,1-1,9 MPa.

Vliv Spatre vyplnénych spar nebyl zahrnut do stanoveni vyslepivnosti malty ( viz tabulka
¢. 11). Mista, ktera nevyheha parametim zkousky, byly vyloteny z vyhodnoceni. Vliv
Spatrg vyplnénych spar byl zahrnut az do celkového Wtpostanoveni pevnosti zdiva, které
je uvedeno v tabulcg 12 na dalSi str&ma to v ramci satinitele ym2.,

MARPO s.r.o.
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5.3.5 Pevnost zdiva objektu

Pevnost zdiva se &irdle CSN EN 1996-1-1 (Navrhovani &aych konstrukci) na
zékladt postupu definovaném @SN 730038 (Hodnoceni a &@ovani existujicich konstrukei
— dophujici ustanoveni ).

Vyhodnoceni pevnosti cihelého zdiva di€SN ISO 13822CSN EN 1996-1-1

Charakteristicka pevnost zdiva vtlaku fx se uiiz pevnosti zdicich pnéka malty:
fo = KCF%OF 7
K - konstanta zavisla na druhu zdiva a skédicich prvk (vizCSN EN 1996-1-1, tab 3.1)

fb - normalizovana gnmérna pevnost v tlaku zdicich privk N.mmi°
fm- pramerné pevnost malty v tlaku N.mm'z, uvazuje sé¢,, < zhodnot £ nebo 20 MPa,

u zdiva s lehkou maltou a u zdiva s tenkymi spassewwiuje, zdaf,, > 5 MPa.
a - exponent zavisly na tlotiée loznych spar a druhu malgs0,7 pro nevyztuzené zdivo
s obyejnou nebo lehkou maltoa=0,85 pro nevyztuzené zdivo s maltou pro tenkéypar

b - exponent zavisly na druhu malb50,3 pro obyejnou,b =0 pro lehkou a pro tenké spary.

Nawhova pewvnost zdiva vtlakufg se uti z char. pevnosti zdiva v tlakw # di€iho sowinitele ym
fq =k Y = Ve Winz Wins W ina
Vm
ymi - zakladni hodnota @&iho souwinitele spolehlivosti: pro zdivo CP na odsjnou maltugy1 = 2
ym2 - vliv pravidelnosti vazby zdiva a vypdni spar maltou: 0,85 Gn2 < 1,20,
ym3 - vliv zvySeni vihkosti: pro vihkost od 4% do 20%sjewinitel 1,00< On3 < 1,25

ym4 - viiv svislych a Sikmych trhlin ve zdivu v interval@,00< gng < 1,40

Tabulka¢. 12
ozna.sond NS 1-5
podlazi 1.PP
zdici prvek CP - palena
malta obyejna
typ konstrukcdg sha
K - 0,55
fp, - 17,4
fim - 1,4
a- 0,70
b - 0,30
Tk 4,49
Vin1 - 2,00
V2 - 1,20
Vma - 1,00
YVina - 1,05
Ym 2,52
fda 1,8

Orienténi ug'esina pevnost zdiva z cihel plnych palenydhupgazeni vSech pekumem
Zjistnych informaci, byla pomoci nedestruktivnich zkéugeryhodnoceni di€SN 1ISO 13822
aCSN EN 1996-1-1 stanovena:

-pro NS 1 - 5 - zdivo cihelné na maltu vap. fy i, = 1,8 MPa

MARPO s.r.o.
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5.4 Vodorovné stazeni zdiva objektu a feklady otvora

Vodorovné staZzeni zdiva objektu aigpb provedeni nadprazi otudoylo owrovano
v arovni strof a nadprazi otvdrv 1.PP, 1.NP az 3.NP. Celkem bylo provedeno 1H son
oznaenychV 1 -V 1Q sondyV 1/1, V1/2, V2aV 3 byly provedeny v Grovni 1.PP, sondly
4 - V 6 byly provedeny v drovni 1.NP, sondy7 - V 8 byly provedeny v Urovni 2.NP a
sondyV 9 - V 10 byly provedeny v urovni 3.NP. Samostatné pak lgsg doplriny dva
pieklady okennich otvérv 1.NP — sondyR 1, PR 2.

V jednotlivych sondach bylo é#eno nasleduijici :
- SondaV 1/1 —provedena pod stropni Zb deskou, deskati@ulozena na cihelné
zdivo, pod stropni deskou neni proveden Zadny pveelorovného staZzeni objektu

- SondaV 1/2 —provedena v nadprazi dmého otvoru umisihého &sre pod stropni Zb
deskou, deska je uloZzen& na ocelové nosniky, jickrll (2x) , stedem 1 (1x), dimenze 100
mm, zespod 10 mm omitky, zboku 15-20 mm omitky

- SondaV 2 — provedena v nadprazi okna, pod stropni zb des&kmachazi zbieklad
vyztuzeny betortdkou vyztuzi, vyska iekladu 250 mm, Hta na celou tl. zdiva 1.PP,
Z vnitrni strany v §ce 450 mm tj. k rdmu okna, zggéty pouze 2 vyztuze, u 1 prutu &en
profil vyztuze @12 mm, ocel hladk& bez blizSihoemi, kryti prondnné 80 - 120 mm. Mezi
stropni deskou aipkladem pracovni spara — prvky nejsou zmongtyn Pod stropni deskou
nebyly zjiseény Zadné vyztuzné prvky charakterizujici armovamice.

- SondaV 3 — provedena v nadprazi okna, pod stropni zb deskmachazi zbireklad
vyztuzeny betongkou vyztuzi, vyskafekladu 220 mm, Bfa na celou tl. zdiva, vi&e 450
mm ( krdmu okna ) zji8ha pouze 1 vyztuz, kryti 60-70 mm. Mezi stropnikades a
piekladem pracovni spara — prvky nejsou zmonatyn Pod stropni deskou nebyly z§isy
Zadné vyztuzné prvky charakterizujici armovéaiice.

- SondaV 4 — provedena pod stropni konstrukci, podél zdivabitrd ocelovy stropni
nosnik, pod stropni konstrukci ani v jeji UrovnibylezjiSttn zadny prvek vodorovného
stazeni objektu

- SondaV 5 —pod stropni konstrukci ani v jeji Urovni nebyiSgin Zadny prvek
vodorovného staZeni objektu

- SondaV 6 — provedena pod stropni konstrukci, podél zdivabitva ocelovy stropni
nosnik, pod stropni konstrukci ani v jeji Urovrbgl zjiS€n Zadny prvek vodorovného
stazeni objektu

- SondaV 7 — V 10— pod stropni konstrukci ani v jeji trovni neby$izn zadny prvek
vodorovného staZeni objektu

- SondaPR 1 - provedena do nadprazi oknaiekpad proveden jako cihelny zaklenek
S mirnym vzetim cca 50-60 mm, spodni lic nadprazi vyrovnanytkooi do roviny

- SondaPR 2 - provedena do nadpraZi oknaielpad proveden jako cihelny zaklenek
doplrény z vnitni strany ocelovym U nosnikein 160

MARPO s.r.o.
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6 VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Prizkum vodorovnych stropnich konstrukci v objektu bgheren na zjisni informaci
0 zpasobu provedeni strapurceni hlavnich nosnych prikjejich tvaru apod. S@asré byly
zjisteny rovnéz skladby materiélnad nosnymi prvky — tj. skladby podlah.

Za timto &elem bylo provedeno celkem 5 sond aarg/chNV 1 — NV 5 sondyNV 1
nad 1.PP, sondiV 2 (v hlavnim objektu) &V 3 (v pfistaviz) nad 1.NP, sondi{V 4 nad
2.NP aNV 5 nad 3.NP.

6.1 Typy stropnich konstrukci

Prizkumem bylo zji&ino, Ze Bzné stropni konstrukce v objektu mezi 1. PP azP3.N
jsou provedeny nasledn

- nespalné Zelezobetonové monolitické stropyprovedené z betorgkou oceli
vyztuzenych stropnich desek nebo desek atir&tnopy byly o¢iovany z hlediska
dimenzi nosnych prik mnozstvi vyztuzeni v deskach a tramech, skladigug’ky
materiati, véetné podlah, se stanovenim pevnosti betonu.

- nespalny strop z monolitickych Zb desek uloZzenychodl nosnikii, kde nosniky
vynasi zb desky ulozenou na spodni pasnici ndsaikonstrukci podlahy, stropy
byly owtovany z hlediska dimenzi nosnych piyklou®’ky desky a jeji armovani,
skladby materidi, vcetrg podlah

- nespalny strop z montovanych zZb PZD desek uloZenyctio | nosniki, kde
nosniky vynasi prvky drobné prefabrikace (PZD dés&ykonstrukci podlahy, stropy
byly owiovany z hlediska dimenzi nosnych piyktlou¥ky desky, skladby
materiafi, v¢etrg podlah

6.2 Kvalita materialu valcovanych | a IPE nosniki

Kvalita materidlu |1 a IPE nosnikbyla ugena u betonovych rovnych stfops
montovanymi PZD deskami a monolitickymi zb deské&sondyNV 2, 4a5).

Jedna o konstrukce novodobé, pevnostni charakkgristeli dopordujeme uvazovat
pro kEznou ocefkady 37.

6.3 Kvalita oceli vyztuze betonovych konstrukci

Pro zjiS€ni polohy ocelovych vyztuznych viozek v Zelezobetoych prvcich bylo
pouzito fFistroje Profometr 4, ktery je zaloZen na principekiFomagnetické indukce. Profily
a kvalita oceli pak byly zji®vany po odstrami krycich vrstev betonu. Profily byly &feny
pomoci posuvného &itka ( Suplery ), kvalita oceli byla ¢gna podleCSN 73003&l. 6.3,
tab. 6.2 a 6.8 dle tvaru jejiho povrchu aiskbnstrukce. Vzhledem k typu monolitického Zb
stropu, lze také ipdpokladat, Ze se jedna avpdni konstrukci z konce 19 stoleti.

Hlavni nosna vyztuz monolitickych betonovych koukti byla utena jakohladka
(blize neurkend)

MARPO s.r.o.
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V tabulce 6.2 jsou uvedeny hodnoty pro vyztuze dodih 1920 -1965, vyztuze a jejich
charakteristiky ped timto obdobi uvaty nejsou, nize uvedené hodnoty dogajeme tedy
uvazovat pouze jako oriedtd a nezavazne.

Zakladni orienténi charakteristiky oceli jsou nasledujici :

- ocel hladk& bez blizSiho deni - navrhova hodnota pevnosti pro betony C 12/15
vysSi - v tahu a v tlaku j@80 MPa mez kluzu — se neuvadi, mez pevnosti min. 340 ,MPa
svditelnost se neuvadi.

Pro betony nizSi kvalitydz C 12/15 doportuji navrhovou pevnost oceliipzadavani
do vypdatu snizittadow o 15%.

6.4 Podlahy

Prizkumem byly dale zjighy skladby podlah.

V¢étSina skladeb podlah bylaggna jako sotAst sond do strd@ipa jsou uvedeny v rdmci
sond oznéenychNV.

Samostaté byly sondy provedeny pouze fYipad nepodsklepenychiasti 1.NP, kde
byly provedeny sondy oztenéP .

6.5 Kvalita betonu monolitickych konstrukci

Kvalita betonu monolitickych¢ésti strof byla stanovena na zakkadorovedeni
zkousek.

Pevnostni zkouSky byly provedeny nedestruktivnimgtadami zkoumani, tj. na
zabudovaném materialu bez jeho vyjimani, pouzitda byetoda tvrdogrna pomoci
tvrdomerného kladivka Schmidt typu NR-10.

6.5.1 Pevnostni zkousSky betonu pomoci Schmidtova tvrdam-typ NR-10

Pevnostni zkouSky betonu byly provedeny nedestmkipomoci pistroje "tvrdongrné
kladivko Schmidt” typ NR, vyrobnéislo 51770, jehoz vyrobcem je firma Proceq. Tento
piistroj byl owtren dle Metrologického fpdpisu pro o¥fovani tvrdomdra na beton a byl
shledan vyhovujicim, coz bylo potvrzeno vydanimlitacniho listu¢. 090-035192" firmou
TazUS Praha.

ZkuSebni mista ffpravené na konstrukci pro tvrdémou metodu musi vyhovovat
podminkdch pro prov&di nedestruktivnich zkouSek touto metodou, kteranmtuje
CSN 73 1373, mnozstvi zkousek a dal$i podminky Isyéyoveny dleCSN 73 2011 a dle
CSN EN 12504-2.

Na kazdém zkuSebnim midtylo provedeno celkem desetéimni ( Udeit kladivkem),

z nich byla nejniz8i a nejvyssi hodnota vylena. Ve vypstu pevnosti pro jedno zkusebni
misto se tedy uvazuje s osmi platnymi udery. Piwodyoceni zkouSek pevnosti betonu bylo
pouzito obecného kalibkaiho vztahu dleCSN 73 1373. Vysledkem #eni jsou hodnoty
pevnosti betonu v tlaku s nez&emou pesnosti.

Vysledky nedestruktivnich zkouSek pevnosti bet@mu juvedeny v nasledujici tabulce.
Poloha Schmidtova tvrdatru je uvedena ve stupnich a Zhadchylku od vodorovné polohy
(0° vodorovrg, -9¢° svisle doti, +90 svisle vzfiru ).

MARPO s.r.o.
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6.5.2 Karbonatace betonu

Pfi zkouSeni betonu byly v mistech nedestruktivnidtouBek provedeny rovi
zkousky karbonatace betonu a to dle fenolftaleinaedody. Pomoci roztoku fenolftaleinu
piislusné koncentrace byla zfiga hloubka zkarbonatovaného betonu, dle hloubkyirg m
karbonatace pak byly diio upraveny zkuSebni mista nebo zaveden vliv kataawe do
vypoétu stanoveni vysledné pevnosti betonu. Karbonabt@etenu byla zjiSovana na vSech
zkouSenych konstrukcich.

Na povrchu fipravenych mist nedochazelo t&nk Zadné reakci, povrch betonu je &iln
zkarbonatovany, k reakci nedochazel az od hloubBynm u NV 1 a 30 mm u NV 2.

Do vypaitu byl zaveden koeficient karbonatace ¢ = 0,30

6.5.3 Vysledky nedestruktivnich zkousSek pevnosti betomnalitickych stropi

Nedestruktivni pevnost betonu - zkuSebni mista NgBIVB 2

Vyhodnoceni pevnosti betonu dle tvrdom éru NR

Tabulkac.13
oznaceni poloha Odprysk twdoméru Q Rpei
méreni twdom. Qi) tpramar] | [N.mm]
NVB 1/1 +90° 36 36 40 40 38 39 44 40 39 32
NVB 1/2 +90° 44 42 42 44 39 44 44 42 43 39
NVB 1/3 +90° 37 38 35 38 40 42 35 40 38 30
NVB 1/4 +90° 40 40 40 41 41 38 37 37 39 32
NVB 1/5 +90° 40 42 39 42 43 40 38 40 41 35
NVB 1/6 +90° 36 40 35 38 42 44 37 40 39 32
NVB 2/1 0° 32 32 30 30 27 27 30 25 29 22
NVB 2/2 0° 33 27 31 28 30 31 29 32 30 24
NVB 2/3 0° 30 30 28 25 27 28 32 32 29 22
NVB 2/4 0° 32 28 28 32 30 32 28 32 30 24
* - méreni byly wilouéeny z vwwhodnoceni primér Rp.°= 29,20
smérodatna odchylka s, = 5,88
varia¢ni koeficient V, = 0,20
soucinitel pro stanoveni 5% kvantilu (pro 10 méreni) (dle tab.4.2) k, = 1,92
Rpe' = Rpe” * (1 -k *Vy)
Rpe' = 17,90 MPa
sougdinitel stafi betonu dle €SN 731373, &1.35. o = 0,90
soudinitel vihkosti betonu dle CSN 731373, ¢l.36. Ow = 1,00

Rpe = Rpe' * Ot * w
Rpe = 16,11 MPa
soucinitel Vi karbonatace betonu ¢ = 0,3 pro miru karbonatace  30%
Rbec = (1'C) * Rbe
Rpec = 11,28 MPa => 11,3 MPa

Vysledkem whodnoceni je beton odpovidajici zatfidéni mezi tfidami C 8/10-C9/12,5
Pozndmka: vzhledem k tomu, Ze &reni NVB 1 se vyrazg liSi od nefeni NVB 2, je

vysledna hodnota pevnosti ovlgma vySSi srirodatnou odchylkou. Soubor byl proto
roz&len na d¥ ¢asti a kazda z nich byla vyhodnocena samaostatn

MARPO s.r.o.
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Nedestruktivni pevnost betonu - zkuSebni mista NVB1

Vyhodnoceni pevnosti betonu dle tvrdom éru NR
Tabulkac.14
oznaceni poloha Odprysk twdoméru Q Rpei
méfeni twrdom. Qi) tpramar] | [N.mm]
NVB 1/1 +90° 36 36 40 40 38 39 44 40 39 32
NVB 1/2 +90° 44 42 42 44 39 44 44 42 43 39
NVB 1/3 +90° 37 38 35 38 40 42 35 40 38 30
NVB 1/4 +90° 40 40 40 41 41 38 37 37 39 32
NVB 1/5 +90° 40 42 39 42 43 40 38 40 41 35
NVB 1/6 +90° 36 40 35 38 42 44 37 40 39 32
* - méreni byly wilouéeny z vwhodnoceni pramér R,.°= 33,33
smérodatna odchylka s, = 3,20
varia¢ni koeficient V, = 0,10
soucinitel pro stanoveni 5% kvantilu (pro 6 méreni) (dle tab.4.2) k, = 2,18
Rpe' = Rue® * (1 -k *V,)
Rye' = 26,35 MPa
souginitel stafi betonu dle CSN 731373, &1.35. a,= 0,90
souginitel ihkosti betonu dle CSN 731373, &l.36. Oy = 1,00
Rpe = Rpe' * Ot * Aw
Rpe = 23,71 MPa
soucinitel Viiwu karbonatace betonu ¢ = 0,3 pro miru karbonatace 30%
Rpec = (1-C) * Rpe
Rpec = 16,60 MPa => 16,6 MPa

Vysledkem whodnoceni je beton odpovidajici zatfidéni C 12/15
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Nedestruktivni pevnost betonu - zkusebni misto N\VB

Vyhodnoceni pevnosti betonu dle tvrdom éru NR

Tabulkac.15
oznaceni poloha Odprysk twdoméru Q Rypei
méfeni twrdom. Qi) tpramar] | [N.mm]
NVB 2/1 0° 32 32 30 30 27 27 30 25 29 22
NVB 2/2 0° 33 27 31 28 30 31 29 32 30 24
NVB 2/3 0° 30 30 28 25 27 28 32 32 29 22
NVB 2/4 0° 32 28 28 32 30 32 28 32 30 24
* - mérfeni byly wlou¢eny z whodnoceni pramér R,.°= 23,00
smérodatna odchylka s, = 1,15
varia¢ni koeficient V, = 0,05
soucinitel pro stanoveni 5% kvantilu (pro 4 méfeni) (dle tab.4.2) k, = 2,63
Rpe' = Rue® * (1 -k *V,)
Rpe' = 19,96 MPa
soudinitel stafi betonu dle €SN 731373, &1.35. o = 0,90
soudinitel vihkosti betonu dle CSN 731373, ¢l.36. Oy = 1,00
Rpe = Rpe' * Ot * Aw
Rpe = 17,97 MPa

soucinitel Viiwu karbonatace betonu ¢ = 0,3 pro miru karbonatace 30%
Rbec = (1'C) * Rbe
Rpec = 12,58 MPa => 12,6 MPa

Vysledkem whodnoceni je beton odpovidajici zatfidéni C9/12,5

6.5.4 Rekapitulace vysledkpevnostnich zkousSek betonu

Pevnostni zkouSky betonu nosnych stropnich konsittojdy provedeny v sondach NV
1 a NV 2 metodou nedestruktivnich zkouSek, vysledodnota je utena jako orienti
pevnost betonu Rbe. ZkouSena byla stropni deska& NV 1 a tramek v sordNV 2.

Orient&ni pevnost betonu byla stanoveRbe = 16,6 a 12,6 MP&omu odpovida beton
v tfid C 12/15a C 9/12,5.

6.6 Schémata sond

Zakresleni tvaru konstrukce, dimenzi, skladeb ajmopatrno z nasledujicich schémat.
Sondy jsoudazeny vzestugn dle ozngeniNV 1 - NV 5 a P 1.
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ZELEZOBETONOVA DESKA
Sondaé.: NV 1 Ustdni : 1.PP

Schéma sondy

1.NP
o

, — — 10
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,100,70, 130 ,100,80,80,70,100, 130 ,60,110 , 110 ,70,99 ,100,90 ,
7 o 7 I R 7 O 7 O g —

Skladba konstrukce :

- dlazba kladena do lepidla ...............commeeeeeeee. 15 MM
- betonovd mazanina ..............coceeeiiieeeeeeenn. 50-55 mm
- nasyp stavebni sise SErkem ...........ccccceeennnn. 65-70mm
- Zelezobetonova deska. ...................ccceeee. 135-140 mm
= VAPENNY PEOK ..uvviiiiii e

Poznamka
Hlavni vyztuz desky — ocel hladka g 10 mm, kryfliGmm.
Vyztuze uprosed rozgti desky (1) po 0; 100; 70; 130; 100; 80; 80; 700;1130; 60; 110;
110; 70; 70; 100; 100; 90 mm.
U podpory nalezeny vSechny vyztuze gpodnim lici, vyztuze bez ohigb
Rozdlovaci vyztuz desky (2), kryti cca 20 mm, os@o 310, 320, 430 mm.
Vyztuze bez koroze.
Zelezobetonova deska bez povrchové Gpravy omitkouze nafr vapennym pé&okem
Swtlé rozpti desky (ndfeno v omitkach) 2,79 m.
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STROP Z BETONOVYCH DESEK
DO | NOSNIKU

Sondaé.: NV 2 Umisténi : 1.NP

Schéma sondy

5 3
e
<‘r-o,
ol * 3k
N
(38
R
oo o
NN <
Skladba konstrukce :
- dlazba kladen& do lepidla ............... e eeeee.. 15 Mmm
- betonova mazanina ..........ccccccevviiieeeeeeeiniiiis 40 mm
- nasyp — stavebniu ..........cceeeiiiiiiiiinnne, 45-140 mm
- Zelezobetonova deska s 8@p ................. ~70-170 mm
- drevené ztracené bedni .........ccccccvviiiiiiiiinn. 25 mm
- omitka s keramidovym pletivem ................... 20 mm

Poznamka
Hlavni vyztuz nebyla affovana, z dvodu pouziti keramidového betin, které ma hustg
vazbu z ocelového dratku, jenz zastini magneticke ywyztuzi.
Rozctlujici vyztuz hladka @ 6 mm s krytim 25 mm nahodjistena.
VyztuZze bez koroze.

Swtlé rozgti tramu (éfeno v omitkach) 4,94m.

Ztracené bedmi pokra&uje min. 100 mm za | nosnikem nadnst
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ZELEZOBETONOVY TRAMEK
Sondac.: NV 3/1 Umi&hi : 1.NP pristavba

Schéma sondy STRESNI KONSTRUKCE

e : : 7

1680 / "

~ = it rd
KE STENE/ /

~616

g2
i SDK PODHLED i °
Skladba konstrukce :
- Skladba s€3ni konstrukce nezfidvana........................
- SKVAroVY NASYP wevvveeeeiiiiieeeeei e ~55-60 mm
- Zelezobetonova deska ...............cccccceeeeee... 100 mMm
- VAPENNA OMItKA  ...vvvviiiiiiiiieieieee e 5mm
- Zelezobetonovy tramek / vzduchova mezera 315.mm
- mineralni izolace ........ccccvvvvveeeees e ~100 mm
- SDK podhled na CD profilyfkzem vedené........... 10 mm

VySka tramku mirena v mist sondy

Poznamka
Vypis vyztuze tramku— viz tabulka, ocel hladka b&zsiho uteni
Vlozka 1 2 3

Profil @ [mm] | 20 | 20| 20
Kryti [mm] 25| 15| 25

Osy v poliimm] 40 | 50| 30

Timinky vyztuz hladkd @ 7 mm s krytim 5 mm, od poggmy 300; 300; 300 mm.

Swétlé rozgti (meéreno v omitkach) 5,97 m.

Vyztuze —povrchova nesouvisla koroze.

VySka trdmu prornna: ve vzdalenosti 0,5 m od podpory vyska 310, menvzdalenos
2m od podpory 380 mm — vySku tramu Ize tedgl@vat v rozmezi 290 — 470 mm.

Rost za¥Seny na CD profilechikZzem vedené, oséw00/750 na rektifikénich zaésech.
Tram a deska v podélném &m pristavby uloZena na cihelni zdivo benue.
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ZELEZOBETONOVA DESKA
Sondac.: NV 3/2 Umi&hi : 1.NP pristavba

Schéma sondy
STRESNi KONSTRUKCE

-}~55-60
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Skladba konstrukce :
- Skladba s€3ni konstrukce nezfidvano .............cccc.......

- SKVAroVY NASYP weevvveeeiiiiieeeeeiccceeeeee s ~55-60 mm
- Zelezobetonova deska  ............eeevviemeeee..... 100 MM
- VAPENNA OMItKA  ...vvvviiiiiiiiiiieieee e 5 mm
-vzduchova Mezera ......occceeeeeveviieiceeeme e, 310 mm
-MINEralni izolace ........coooovvveiiiivt e, ~100 mm
- SDK podhled na CD profilyfkzem vedené........... 10 mm

Poznamka
Hlavni vyztuz desky — ocel hladka g 7 mm bez bhidiceni, kryti 10 mm.
Osow po 0; 170; 70; 140; 110; 90 a 100 mm.
Rozdlovaci vyztuz Zelezobetonové desky — népy&na.
VyztuZze —povrchové nesouvisla koroze.
Stropni deska loZzena po obwoobjektu imo na cihelné zdivo beznce.
Swétlé rozpti desky (mfeno v omitkach) 5,97 m.
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STROP Z BETONOVYCH DESEK

DO | NOSNIKU
Sondaé.: NV 4 mdsténi : 2.NP

Schéma sondy

N

517 90N
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Skladba konstrukce :

- ZatZovy KODerec ...
PV 1 mm
- CEMENTOVY PG ....oeevvveeeiiiiiieee e e e e e e e e e e eeeeeeeens 20 mm

- betonovd mazanina..............ccceeiiecceee s 55 mm

- papirova asfaltova lepenka ............cccceeeeeeniiiiiiiieeeeeen,

- NAsyp — stavebni BU .......eeveveviiiiiiiiiei, 0-100 mm
- Zelezobetonova deska s 8@ ..................... 85-185mm
- drevené ztracené bedni ..........cccccvviiiiiiiiinnn. 25 mm
- omitka s keramidovym pletivem ................... 30 mm

Poznamka

Z diavodu provedeni omitky na keramikové pletivo nebyloZno stanovit gibéh a profily
vyztuzeni desky.

Béhem praci byla zjigha pouze vyztuz o @ 6 mm bez bliZzSiheemi.

Nosniky IPE 220 — povrchova koroze, bez oslabeni.

Swtlé rozgti nosniki (méteno v omitkach) 6,09 m.
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STROP Z PZD DESEK

DO OCELOVYCH NOSNIK U
Sondacé.: NV 5 Ustdni ;: 3.NP

Schéma sondy

PUDNi PROSTOR
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IPE 180 IPE 180 IPE 180 ~
Skladba konstrukce :
- tepelnaizolace — mineralni vata .....ccccce....~10 mm
- betonovd mazanina .............ccccecieeeeee e 60 mm
- SKVArOVY NASYP .oevevevveeeeeviiiiiiieseeeeeeeeeeeeaeennnnns 50 mm
- PZD deska dutinova § 300 mm.............ccevveeeee. 90 mm
- vapenna omitka.........ccceeeeeeiieeie e s e 15-20 mm

Poznamka
PZD desky dutinoveé s krajnim vyztuzenim, uloZeaé&podni pasnice nosiikSika desel
300 mm.Vyztuz kryti zespod 5 mm, z boku 35-40 mm.

Nosniky IPE 180 — povrchovéa koroze spodnich paseiz oslabeni.

Swétlé rozgti | nosniki (méfeno v omitkach) 5,09 m,v midomu 5,29 m.

Tepelnd izolace na podlaze idmim prostoru je vok poloZzena rékka izolani deskal
ktera je ve ¥tSirg plochy pidy seSlapana az na tl. 10 mm — neplni aléunkci.
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PODLAHA V MISTNOST! CisSLO 1.13
Sondaé.: P 1, Usténi ;: 1.NP

Schéema sondy P 1

1.NP-m.€.113
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Skladba konstrukce :
- PV 1Imm
- Cementovy pa@r a betonova mazanina
SVYZIUZI @ BMM ... ~90 mm
- papirova asfaltova lepenka ..........cccvueeeeeeiiiinnnnns 1mm
- tepelna izolace-mineralni deska....................... 20 mm
- asfaltova lepenka ... 3mm
- podkladni beton ...........cccovieiiiiiceeeees ~90 mm
S NASYP e ————— min 300 mm

Poznamka : - tepelnd izolace zavlhla , podkladtdrbelhky
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7/ KONSTRUKCE KROVU

Prizkum byl proveden podrobnou plosnou prohlidkou kSeostupnych pruk
konstrukce krovu.

Prohlidka byla provedena na ndigtoklepem pomoci zkuSebniho kladivka, zaraZzenim
dlata, odebiranim vzotka jejich makroskopického vyhodnoceni na enift prizkumem in
situ ( stanoveni barvyreva, poskozeni, stupmslabeni, vyskytui@vokaz, pevnosti vzori
v lomu apod. ). Vzhledem k celkovému stavu konsteukrovu byly gkteré odebrané vzorky
piedany k laboratornimu vygeni pro mikroskopicky mykologicky laboratornidagkum,
ktery provedl znalec v oboru mykologie. Jednalo@ s&thods vybranécasti devénych prvki
konstrukce v celkovém @tu osmi vzork.

Pro snadgsi orientaci lokalizace napadenych mist byly jetim@ prvky v krovu
ozna&eny — plné vazby a pozice rovridiné s vazbami bylyddslovany 1 - 5 podélné linie
krovii — pozednice, vaznice a vrchol, pak byly aamy pismenw - E.

Napadené lokality krovu jsou pak ozeay jako pozice v fiseiku linii s ozngenim
typu prvku.

Skladba gesSniho plastje provedena nasledlr krytina provedena z vinité asfaltové
lepenky s podkladni asfaltovou papirovou lepenkagaaioploSném bedni.

Vinita asfaltova lepenka je sinvyzila, nefunkni ukotveni — povytazené kotevni
hiebiky, narusené konce jednotlivych Sablon krytimpige kotveni — trhliny v krytig, spoje
roztahnuté, &které Sablony uvolmé - hrozi podfouknuti. Celkovy stav krytiny Ingiza
hranici Zivotnosti, blizi se k havarijnimu stavu.

Nad pidorysem schodi8tje krytina z hladkych plechovych Sablon, nadsiavbou
skladu je krytina z asfaltovych pas

Na stropni konstrukci viunim prostoru kladena tepelna izolace- ¥opolozené
desky z ngkka mineralni vaty, ve &Sin¢ plochy seSlapané na cca 10 mmivdini tl.
pravdpodobré cca 90 mm.

7.1 Prohlidka zdravotniho stavu krovu ,in situ®

Obecrg :

Nekterécasti prostoru krovu &asti prvki jsou lokélé zngistény ptaim trusem

Lokaln¢ stopy po zatékani na plosSném b&dn vihkostni mapy

Nad schodigvym prostorem aktivni oblast zatékani.

Pavodni stazeni konstrukce krovu naruseno provedengodaténymi Upravami-
staticky model ¥Sadlové konstrukce zinén — vesSkeré zatiZzeni krovu jéepasen
sloupky do stropni konstrukce.

Konstrukce krovu op#&tna protipozarnim n&em bilé az sitle rizové barvy.

Lze predpokladat zjigini dalSich napadeni na rtegtupnych ¢astech krovu — styk
bedreéni a krokvi apod.

Popis stavu :

1 A — pozednice -odebran vzorek arpdan k laboratornimu vy¥eni pro mikroskopicky
mykologicky laboratorni gizkum

1 AB - druha krokev — odebran vzorek a ipdan Kk laboratornimu vy$eni pro
mikroskopicky mykologicky laboratorni fkum
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1 C — krokev — odebran vzorek atpdan k laboratornimu vy§ehi pro mikroskopicky
mykologicky laboratorni gizkum

1 DE - prvni krokev — odebran vzorek a tpdan k laboratornimu vy$ehi pro
mikroskopicky mykologicky laboratorni fkum

1 D — klestiny —dodaténa uprava oigbzanim- poastatky givodnich prvk

1 D — néarozni krokev — odebran vzorek a ipdan Kk laboratornimu vy$eni pro
mikroskopicky mykologicky laboratorni fkum

2 DE - Sikma vzggra s kleStinou —odebran vzorek aipdan k laboratornimu vygehi pro
mikroskopicky mykologicky laboratorni izkum; absence spojovacich piévikramli)
- tesdiska oprava, dopémi kotviciho prvku

2-3B - pasekve snéru pozice 3 uvoléni spop>tesaska oprava

2-3 D — pozednice -edebran vzorek afpdan k laboratornimu vygeni pro mikroskopicky
mykologicky laboratorni gizkum,lokalita podieti krokvi

2-3 D — lokalita dodaté&nych Uprav

- vaznice -v délce cca 1 m Wjznuta a zptné nevhodi nastavovana nadipodni prvky
- tesdska oprava, vymna c¢asti krokve s ptbéZnym napojenim jvodnich acasti
S novou

- podkladek sloupku — pod druhou krokvi -povrchové napadenitevokaznou houbou
do hloubky ~ 10 mn®> otesat,provést chemickou sanack@adre zesilit

- sloupek— pod druhou krokvi -eslabeni prvku vifezem cca do %2 profili>tesdske
prace,s#iznuti a zesileni v misbslabeni

- pasekve snéru pozice 3 uvoléni spoj>tesdska oprava

3A — pozednice —odebran vzorek fiedany k laboratornimu vy$ehi pro mikroskopicky
mykologicky laboratorni gizkum

3 AB —krokev ve vazlé— odebran vzorek a rpdan k laboratornimu vy&ehi pro
mikroskopicky mykologicky laboratorni fizkum

3 B- pasekve sngru pozice 4 uvoléni spop>tesdska oprava

3-4AB —prvni krokev— odebran vzorek a fedan klaboratornimu vy$ehi pro
mikroskopicky mykologicky laboratorni fizkum
- druhd& krokev —vzorek; v délce cca 1-2 m napadetéuwibkaznou houbou shora prvku-
rozpad->nutna vyn¢na prvku
- bednéni nad druhou krokvi —ploSnénapadeni ftvokaznou houbot> nutna vynéna
prvki

3-4DE bedréni nad druhou a treti krokvi-vyskyt aktivnich plodnie> nutna plosna vysmna

- krokev —vzorek napadeni #kvokaznou houbou shora prvku do hloubky ~5 mm,
vyskyt aktivnich plodnic>nutna vyng¢na prvku
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3-4 D- vaznice odebran vzorek afedan k laboratornimu vy§ehi pro mikroskopicky
mykologicky laboratorni gizkum

4B- pasekve sngru pozice Xasté&neé vyjeti ze spojetesdska oprava

4B — vaznice —odebran vzorek atpdan k laboratornimu vydenhi pro mikroskopicky
mykologicky laboratorni gizkum

4 D- pasekve snéru pozice 5 vyjeti ze spojetesaska oprava
- vzpéra- ve snéru pozice E uvoléni spop>tesdska oprava

4DE — Sikma vzgra s klestinou —dsence spojovacich privkkramli) > tesdska oprava,
doplreni kotviciho prvku
- kleStina- povrchové napadenielokaznym hmyzem do hloubky ~ 5-10 rnotesat,
provést chemickou sanaci Hgadre zesilit
- krokev ve vazl® — ve snéru pozice C velmi silné napadeniedokaznou houbou,
napadeni hmyzem po celé délce prvku .fmhitast — rozpad profilu> nutna vynéna
- bednéni nad krokvi ve vazkE — ve stadiu rozpadu vlivem napadetiéwbkaznymi
¢initeli & nutna plosSna vyima

4-5DE bednéni —napadeni tbvokaznym hmyzen® ploSna vynina

- krokve — oboustrannéiflozky neumo#uji pristup ke kontrole prvku

- druhd krokev- shora prvku v délce cca 1-2 m mirné napadéevakaznymiciniteli-
houbou a hmyzer otesat, provést chemickou sanaciipadreé zesilit

- druha krokev- shora prvku mirné napadeniiedokaznou houbo#&t provést
chemickou sanaci aipadre zesilit

- bednéni nad druhou a treti krokvi-silné napadenitdvokaznou houbou az ve stadiu
rozpadw> nutna plosna vysma

4-E- —krokev ve vazlé — napadeniigvokaznym hmyzem do hloubky ~10-20 m#notesat,
provést chemickou sanaci Hgadre zesilit

4-5 A- — bedréni nad patou krokvi —nad pozednici rozpad ugobenim tevokazné houby
- plosSna vyngna
- pata krokev — konec prvku rozpad v délce ~0,5 m napadenfavakazné houby>
nutna vyn¢na

4-5 AB- — bedréni nad prvni krokvi —napadeni fkvokaznou houbot® ploSna vynina

5 A-C — bedréni podél sény - odebran vzorek aipdan k laboratornimu vysehi pro
mikroskopicky mykologicky laboratorni fgkum; ve styku se zdivem vike pasu cca
100-150 mm silné napadeniedtokaznymi Skdci — houbou a hmyzem- rozpad konce
- ploSna vyrmdna mezi krokvi a zdivem

5 B- konec vaznice-odebran vzorek aipdan k laboratornimu vy¥eni pro mikroskopicky
mykologicky laboratorni gizkum
- sloupek- odebran vzorek aftpdan klaboratornimu vy$eni pro mikroskopicky
mykologicky laboratorni gizkum

5D- Sikma vzpéra -ve snéru pozice E uvolény spop>tesdska oprava
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7.2 Vysledky laboratorniho rozboru vzorka odebranych z konstrukce krovu

Vysledky laboratorniho rozboru vzdrkodebranych z konstrukce kribvjsou
uvedeny v protokolu znalce. Protokol je uvedertilope této zpravy.

7.3 Rekapitulace prohlidky zdravotniho stavu krovu :

Z vySe uvedeného popisu zdravotniho stavu konstrikkovu vyplyva, Ze celkové
mnozstvi napadenych privke mensiho rozsahu a je moZzno uvaZovat o lokalofravach
této konstrukce.

Byl zaznamendn vyskyt zejménaiedokaznych celul6zovornich hubfidy
Basidiomycetes, dale byl zj&t také vyskyt eevokazného hmyzu.

Prvky krovni konstrukce je nutné upravit dle pokymvedenych v popisech
u jednotlivych pozic krovu, dopotujeme ploSnou vygnu bedgni s kontrolou krokvi shora.
Dale doporduji provést odstraimi zbytki nagri z deevénych prviki a kompletni chemickou
sanaci konstrukce krovug¢etre vycisténi celého prostoru krovu.

Vzhledem k tomu, Ze &Sina napadeni bylo zji&io ve styku krokvi s bednim, je
realny gedpoklad, Ze krokve mohou byt napadeny ¥&im rozsahu nez bylo zj&to.
Doporutuji proto @i kalkulace ceny opravy krovu uvaZzovat s rezervewysi cca 25% vSech
krokvi.

StreSni krytina je na hranici Zivotnosti, krytina jéns vyZila a je #¥ejmé nefunkni
kotveni. Doportujeme vynénu krytiny Wetrg vSech souvisejicich prik
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8 PROHLIDKA OBJEKTU - PORUCHY A VADY

Objekt byl prohlédnut z hlediska vyskytu vad a mbruprohlidka byla provedena
vizualre.

Vysledek prohlidky je uveden nize. Poruchy jsolwedaké zakresleny vidorysnych a
pohledovych schématech a popsany v legendtislovanym seznamem poruch a vad.

Souwdasti tohoto bodu je také fipha formou fotodokumentace Hldady
charakteristickych poruch pro celkovighled.

8.1 Prohlidka poruch v interiéru

1.Podzemni podlazi

Vychodni ¢ast objektu sild ovlivnéna pisobenim vihkosti. Nejvice zasazena je
severovychodni oblast zéigtupovym schodi8tm, vihkost omitky poSkozuje plo&npo celé
vySce - dochazi ke zpui@ni a naslednému opadani omitek. DalSi vysdakélgeni vihkosti je

v jihovychodni¢asti budovy — stav omitek obdobny.

V cca 1/3 objektu ve stropnich konstrukcich propéhatrhliny, konkrétk se jedna o
mistnosti s ozrigenim 0.04; 0.05 (umi&ti ~1/2 rozpti) a 0.10; 0.11; 0.012 ( umésti ~1,5-
0,75 m od sedni nosné zdi).

V mistnosti¢islo 0.04 deformovana zaruhekorozi.

V mistnosti¢.0.10 v mist zaz&ného otvoru probihajici dwsvislé trhliny.

1. Nadzemni podlazi

V piistaviz (mistnosti¢. 1.13 a 1.14) dochazi k vypraskani omitek t@openi vihkosti,
zaznamenany byly i trhliny ve fabionech.

Sikma trhlina probiha ve schoti&ém prostoru mezi 1.NP a 1.PP, jde o staticky Zéwa
trhlinu v obvodoveé zdi patrnou také naéjii strar objektu.

V mistnosti 1.24 se objevuji trhlinky ve stkop

V mistnosti 1.18 lokadknaruSena dlazba vydutim.

2. Nadzemni podlazi
Mistnosti 2.01 a 2.08 celoplo3myduta dlazba.
Dale prostory bez zjevnych vad a poruch.

3. Nadzemni podlazi

Betonové schodi§t( pravdpodobré nowjSiho provedeni) mezi 2.NP/3.NP poSkozené boky
stuma vypraskanim.

Mistnosti 3.01 celoplognvyduta dlazba, v mistnosti 3.09 lokalni vyduti g v rozsahu
plochy cca 50%.

Dale bez zjevnych vad a poruch.

8.2 Prohlidka poruch exteriéru — fasad

Fasadahlavniho objektu
- Omitky jsou poSkozeny ploSnym vypraskanim a prorgeém kotev systémového
zatepleni. Lze fedpokladat, Ze trhliny vznikly chybnym technologiok postupem i
sitovani perlinky. Viditelnost trhlin a vypraskani #8i z divodi VvétSi prasnosti
z frekventovagySi Hlavni ulice, vypraskani je v pohledu zadnivomiiho a pohledu
ulicniho srovnatelné.
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V hlavnim objektu nad #&8kou naruSena lokalita omitky - pas vysSky ~100 mm
(pohled beni a uléni ), nad vstupem do budovy krytindiSky naruSené préstanim
mechi.

Ve vystupech fasady uchycené&istéoty, dale vyskyt biotickychiniteli-liSejniki.
Prechodova liSta mezi omitkou a soklem po celé dgogkozena - odtrzenim,
degradaci materialu.

Sokl —povrch opden dekorativnim marmolitem (kaminkovou omitkou)erit je
lok&ln¢ zpuchely, ploSrk degradovany - nesoudrzny, vydroluje se, vihkostapy. V
mis& schodi& marmolit pravdpodobré nowjSiho provedeni.

Okna vykazuji rozsahlé poSkozenidnaf které jsou hranici Zivotnostifelené ramy
jsou vystaveny &inkim powtrnostnich vlivi a mohou vykazovat roé# poruchy —
nag. vyskyt devokaz (hniloby ) apod.

Spalety oken jsou nezateplené.

Lemovéani pomoci naroznikolem oken poSkozeno vypraskanim.

De&ové svody s nevyhovujicim zaésim, degradace materialkoroze, deformace,
apod.

Piistavba skladu

Prizdény sloupek u vjezdové brany — svisla trhlina meastieplenim - bez uk@eni
omitky, na zdivu projevy vihkostnich map.

Omitky jsou poSkozeny ploSnym vypraskanim.

Sokl je silre poSkozen vihkosti - vyduté, vypraskané a odtrzengky.

Zateplovaci systém fasaddy do vySky cca 1,2 m paskopravdpodobr
mechanickymi pohybyip piesunu odpadnich kontejiier

Okna vykazuji rozsahlé poSkozenidgnat- stav za hranici Zivotnosti.

Rampa pro imobilni osoby

Omitky zidky poSkozené vihkosti.

Zakrytové piskovcoveé desky zidek a omitky povréhpekrytyfasami.

Omitky déle lokéls vydrolené.

Sokl naruSen vypraskanim, obklad soklu lokamduty, rekteré dlazdice odtrzené a
chybi,

Dlazdice jsou odtrzené, misty s vky.

Venkovni zasobovaci ocelova rampa

Cela konstrukce (nosné profily, zabradli, plechyyRazuje plosnou korozi s mirnym
oslabenim podiziho plechu, sloupky rampy silna koroze ve stykerénem.

Schodist poskozeno silnou korozi v gatdale pak oft plosnd koroze celé
konstrukce.

Venkovni schodisE pred hlavnim vstupem

Patrné vyk¥ty soli na jednotlivych stupnich .
Rozdilna vyska stufi v rameni — posledni stup® cca 30 m vyssi,

Statické trhliny v objektu

V oblasti schodi®vého prostoru z pohledu zadniho dvorniho objekarusen
Sikmou statickou trhlinou v tlotie 1,5-2 mm
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8.3 Rekapitulace zjiS€nych poruch a vad

Z prohlidky poruch Ize za nejzavag$i poruchu statického charakteru vyhodnotit
trhlinu v oblasti schodi®veho prostoru, jak wntak uvnit objektu -Sikma trhlina ma tlotku
1,5-2 mm. DalSi statické poruchy - trhliny slalssthéré vyznamného charakteru probihaji v
1.PP ve stropni konstrukci v mistnostéch.04; 0.05 a 0.10; 0.11; 0.12, dale v 1. NP 1.24.

Ostatni poruchy nejsou statického charakteru, gni&ak vyznamnym zjsobem
Zivotnost a kvalitu celé stavby.

Z poruch a vad v interiéru se jedna zejména o dege omitek suterénutgobenim
vlihkosti, ze sotasnych hodnot vihkosti zdiva jgéegmé, Ze vihkosti musely byt v minulosti
podstati vysSi a pravépodobré bylo v minulosti provedeno ogani, které snizilo pronikani
vlhkosti do objektu. Nicmén stale jsou hodnoty vihkosti zdiva ¢kierych lokalitach,
zvysene.

V objektu gistavby je ploSné vypraskani omitek a faliion

Plosné vyduti a odtrhavani dlazeb &mreloplos® ve 2. a lokalataké ve 1. a 3.NP.

Nefunk¢ni tepelnda izolace viglnim prostoru.

Z prohlidky poruch exteriéru je nutno uvést proniké@lhkosti v objektu fistavby a
rampy a poskozovani povrchovych Uprav ( omitekltsapod. ).

PloSné poskozeni omitky celé fasady trhlinami, ysované kotevni talbve
hmozdinky, nezateplené ¢sf oken, apod. Silné posSkozeni marmolitovych &okteré jsou
silné degradované. Né&ty oken za hranici zivotnosti.

Nekteré poruchy fasady vznikly praygbdobré chybnym technologickym postupem,
piipadré v kombinaci s v§Simi okolnimi vlivy - otesy a vibrace z okolni komunikace,
zvySena prasnost a pod.

Krytina stechy za hranici Zivotnosti — hrozi az havarijni/sta
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9 ZAVER

Prace stavelintechnického przkumu objektu Knihovny na Hlavni uli¢ip. 111 ve
Frydku- Mistku se zabyvaly zj&tim informaci pro oseni zgisobu provedeni zakladovych
konstrukci ¥etrg informaci o pimém podzéakladi, o stavu a pevnosti zdiva svish@énych
konstrukci, zpsobu provedeni ipkladi nad otvory, provedeni staZzeni objektuisagbu
provedeni a stavu konstrukci stiippodlah a zdravotnim stavem konstrukce krovu,amadk
prohlidky objektu -poruchy a vady, dale pak byjlatpvana vihkost zdiva a salinita v 1.PP.

Nize jsou jen velmi st&imé uvedeny gkteré informace, podrobny popis vSech
zjistenych udaij je uveden v jednotlivych kapitolach této zpravy.

Zakladové konstrukce

Do zakladovych konstrukci byly provedenyédsondy oznéené K 1 aK2, saiasré byly
pro zmapovani provedeni konstrukce rampy provedgaad sonda K3.

Bylo zjiSttno, Ze zéaklady jsou prakticky tkeny betonovymi pasy, pevnost betonu
vsond K1 byla u¢ena odhadem v rozmeziC 8/10 max.C 9/12,5,v sond K 2 byla
uréena zkousSkou pomoci MasSkova &ku cca 9,6 MPa, tomu odpovida pevnostidat
betonuC 6/7,5 max. C 8/10.

Hydroizolace zaklail nebyla zjis¢na, hladina vody se ustalila.

Z pfimého podzakladi dvou sond K1 a K 2 byly odebratiyvzorky pro laboratorni
vyhodnoceni. Vzorky v sondy K1 byly vyhodnocenyakq Stérk hlinity zarazeny
v klasifikainim systémuCSN 73 1001 dotfdy G4-GM, pojmenovani di€SN EN ISO
14688-2 sasiGr. Vzorek ze sondy K 2 jalitérk dobie zrnény zarazeny v klasifik&nim
systémuCSN 73 1001 dotidy G1-GW, pojmenovani diéSN EN ISO 14688-2 saGr.

Rampa je provedena z PZD desek uloZzenych na zpoa,PZD deskami je vzduchova
mezera, na deskach je poloZzena lepenka a do h&tomazaniny dlazba.
BliZSi popis zakladovych konstrukci v je uvederaypikole 2.

VIhkost zdiva

Celkem bylo odebrano 19 vzdrklhkosti z toho 13 v 1.PP a 6 v 1.NP

Ze stanovenych vlhkosti je patrné, Ze 5 z celkoyaditu 13 odebranych vzoikv 1.PP
vykazuje hodnoty pro vihkost zvySenou - tedy neahfti 5 % az do 7,5 %, 7 vzarle pod
hranici 5%, coz je vihkost nizka (2 vzorky ) a¥imienizka ( 5 vzork je pod hranici 3 %) a
pouze v jednomifpade je vihkost nad 10% jako velmi vysoka a toloKk®%.

Vlhkost ve vyskovych profilech ma vzdy ,klasickgtib¢h — tj, maxima nad podlahou a
smérem vySe se vlhkost snizuje. Tentoulpth napovida, Ze vlhkost je do zdiva
transportovana zejmeéna z podlozi objektu vzlinanim.

V 1.NP jsou 4 z 6-ti odebranych vzdark rozmezi do 5% pro vihkosti nizké az velmi

nizké a 2 vzorky mezi 5 — 7,5 % pro vihkost zvyien
BlizSi popis vyhodnoceni vihkosti zdiva v je uvedenkapitole 3.
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Salinita zdiva

Ze zdiva 1.PP byly odebrany 2 vzorky.

Z vysledki vyhodnoceni vyplyva, Ze¢t8ina hodnot iorit soli se pohybuje vyrazmod
hranici maximalni hodnoty pro Uravaizkého stupfizasoleni.

Vzhledem ke zjignym obsahm soli, neni pozZadavek na Zadné specialnifepana
neutralizaci soli.

Alkalita malty a vyplg zdiva byla utéena hodnotou pH 8,2 a pH 9,2 presli je tedy
zasadité.

Popis vyhodnoceni salinity zdiva v je uvedeno pitae 4.

Svislé nosné konstrukce

Prizkum svislych nosnych konstrukci byl z&en na zji&ni informaci o zfisobu
provedeni konstrukci, stanoveni materialového pteméa pevnosti zdiva.
Svislé konstrukce v objektu jsou provedeny nasiedn
- 1.PP je provedeno odvodové zdivo ve spad@sti od podlahy do vySky cca 1,50 m
Z betonu, vyssi polohy zdivéast okolo schodistdo 1.PP a stdni nosné 8hy jsou
provedeny z cihel plnych palenych na vapennou maltu
- 1.NP az 3.NP je nosné zdivo provedeno z cihel pirg@enych na vapennou maltu,
vyjimku v 1.NP tvdi s€&ny u mezipodesty schodistio 1.PP, které jsou na podlahou
provedeny rovéZ z betonu,

Orienta&ni pevnost zdiva z cihel plnych palenychii pvazeni vSech pekumem
zjisténych informaci, byla pomoci nedestruktivnich zkdugevyhodnoceni di€ SN 1SO
13822 aCSN EN 1996-1-1 stanovenaq f,= 1,8 MPa

BliZSi popis vyhodnoceni a informace o zdivu v yedeno v kapitole 5.

Vodorovné stazeni objektu a peklady otvora

Prizkum prvki vodorovného stazeni objektu byl z&en na zji&ni informaci o zpsobu
provedeni a umishi tchto konstrukci. Sondami nebyly z§iay Zadné konstrukce ani znaky,
které by nassdcovaly o provedeni vodorovného stazeni objektu.

Preklady nad otvory jsou provedeny jak@vpdni nap. u okennich otvdr z cihelnych
nizkych zaklenk, pfipadreé jsou z vnitni strany objektu zesileny vloZzenim valcovaného U
nosniku.

BlizSi popis vyhodnoceni a informace o zdivu vyedeno v kapitole 5.

Vodorovné nosné konstrukce

Praizkum vodorovnych stropnich konstrukci v objektu bgh®ten na zji&ni informaci
0 zpisobu provedeni strapuréeni hlavnich nosnych prikjejich tvaru apod. Sa@asreé byly
zjisteny rovnéz skladby materiélnad nosnymi prvky — tj. skladby podlah.

Za timto &elem bylo provedeno celkem 5 sond a@argychNV 1 — NV 5 sonda\V 1
nad 1.PP, sondiV 2 (v hlavnim objektu) ,NV 3 (v pfistavi®) nad 1.NP, sondi¥V 4 nad
2.NP aNV 5 nad 3.NP.

Praizkumem bylo zji&no, Ze stropni konstrukce v objektu mezi 1. PP 3aklP jsou
provedeny jako nespalné Zelezobetonové monolistiapy (deskoveé a tramoveé s deskami) a
nespalné stropy z montovanych zb PZD desek nebwmlitiokych desek ulozenych do |
nosniki.
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Vysledky pfizkumu strofi jsou uvedeny v kapitole 6, kde jsou stanoveny dikfa
konstrukci, zpsob provedeni, jsou stanoveny pevnostni charatikgrigednotlivych casti
nosnych prvk jako je nap. pevnost betonu, pevnost betisid vyztuze, dimenze a pevnost |
a IPE nosnik ..

Podlahové konstrukce

Prizkum podlahovych konstrukci byl za&ten na zji&ni informaci o zpsobu
provedeni podlah na zkoumanych stropech, jejichdi®l jsou uvedeny jako s&asti sond do
stropnich konstrukci.

Samostaté byla provedena pouze sonda do podlahy na teréhiNR v fistavi®
mistnosti¢islo 1.13 u nepodsklepenyeésti stavby.

Sondy jsou uvedeny v ramci stropnich konstrukgbjtkéa 6..

Konstrukce kroku - zdravotni stav

Konstrukce krovu byla prohlédnuta se zaemim na zdravotni stav a futriost prvki,
prohlidka byla provedena na dostupnyélktech krovu.

Za &elem zjiséni stavu byla odebrarrada vzork pro mykologicky pizkum in situ
formou makroskopického rozboru.

Ve zkoumanych lokalitach bylo zji&to mirné napadeniteivokaznymiciniteli a je
mozno uvazovat o lokalnich opravach této konstrujeoa se zejména o napadeni keda
krokvi shora

Stavebnimi dpravami v letech 1993-94 byieqdni konstrukce krovu zénéna — doSlo
zejména k Upraystatického modelu krovu, odsteam nékterych nosnych prikapod.
Vysledky blizSiho rozboru zdravotniho stavu krosay uvedeny v kapitole 7.

Poruchy a vady

Objekt byl prohlédnut z hlediska vyskytu vad a mbruprohlidka byla provedena
vizualre.

Z prohlidky poruch lze za nejzavaf$i poruchu statického charakteru vyhodnotit
trhlinu v oblasti schodi®veho prostoru, jak witak uvnit objektu -Sikma trhlina ma tlotku
1,5-2 mm. DalSi statické poruchy - trhliny slalssthéré vyznamného charakteru probihaji v
1.PP ve stropni konstrukci v mistnostéch.04; 0.05 a 0.10; 0.11; 0.12, dale v 1. NP 1.24.

Ostatni poruchy nejsou statického charakteru, gnvsak vyznamnym zjsobem
Zivotnost a kvalitu celé stavby.

Z poruch a vad v interiéru se jedna zejména o diege omitek suterénutgnbenim
vihkosti, ze sokasnych hodnot vihkosti zdiva jgeggmé, Ze vihkosti musely byt v minulosti
podstatg vysSi a pravépodobré bylo v minulosti provedeno ogani, které snizilo pronikani
vihkosti do objektu. Nicmé&hstale jsou hodnoty vihkosti zdiva ¥kierych lokalitach,
zvysené.

V objektu gistavby je plosné vypraskani omitek a falion

PloSné vyduti a odtrhavani dlazeb #meloplosg ve 2. a lokala také ve 1. a 3.NP.

Nefunkcni tepelna izolace violnim prostoru.
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Z prohlidky poruch exteriéru je nutno uveést pronik&lhkosti v objektu fistavby a
rampy a poSkozovéani povrchovych Uprav ( omiteklisapod. ).

Plosné poskozeni omitky celé fasady trhlinami, ysované kotevni tatbveé
hmozdinky, nezateplené &st oken, apod. Silné poSkozeni marmolitovych &okteré jsou
siln¢ degradované. Néty oken za hranici Zivotnosti.

N¢které poruchy fasady vznikly prasgbdobré chybnym technologickym postupem,
piipadré v kombinaci s v§Simi okolnimi vlivy - ofesy a vibrace z okolni komunikace,
zvySena prasnost a pod.

Krytina stechy za hranici Zivotnosti — hrozi az havarijnvsta

Vysledek prohlidky je uveden v kapitole 8.

V Ostra¥  5.12.2016 vypracoval: Ing. Radan Slezka

Katefina Hannigova DiS.
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Priloha &. | - SEZNAM POUZITYCH NOREM A LEGISLATIVY

CSN 49 0600-1 - Ochranaeava - Zakladni ustanovenCast 1: Chemicka ochrana

CSN 49 0600-4 - Ochrana dreva. Zakladné ustanov@aiarana naterovymi latkami

CSN ISO 13822 (73 0038) - zasady navrhovani koksiru Hodnoceni existujicich
konstrukci.

CSN ISO 73 0038 — Hodnoceni asavani existujicich konstrukci — Ddipljici ustanoveni

CSN EN 1996-2 - Navrhovani &aych konstrukci - volba materialu, konstruovani a
provadni zdiva

CSN EN 206-1 - Beton - specifikace, vlastnosti adsh

CSN EN 772-1 - Metody zkouseni zdicich prvkstanoveni pevnosti v tlaku

CSN EN 1015-11 - Metody zkouSeni malt prazé konstrukce - stanoveni pevnosti malt
v ohybu a pevnosti malt v tlaku

EN 12504-1 - ZkouSeni betonu v konstrukci@ast 1: Vyvrty - Odbr, vySeteni a zkouseni
v tlaku

EN 12504-2 (73 1303) - ZkouSeni betonu v kongtiehk - ¢ast 2: Nedestruktivni zkouSeni -
Stanoveni tvrdosti odraznym tvrdéram

CSN 73 1370 - Nedestruktivni zkouseni betonu

CSN 73 1373 - Tvrdoginé metody zkouseni betonu

CSN 73 2011 - Nedestruktivne skiSenie betonovydstkokcii

CSN EN 14630 (73 2154 ) - Vyrobky a systémy prdiraou a opravy betonovych
konstrukci -ZkuSebni metody - Stanoveni hloubkyaZaesi karbonatace v zatvrdlém
betonu pomoci fenolftaleinové metody

CSN EN 338 (73 1711) - Konstréki dievo - Tidy pevnosti

CSN EN 1912+A4 (73 1713) - Konstréd dievo - Tridy pevnosti - Rtazeni vizualnichiid
jakosti devin

CSN 73 2810 - Prové&di drevénych konstrukci

CSN 73 2824-1 -fiidéni dieva podle pevnostiGast 1: Jehtinatéiezivo

ON 73 1580 - Hodnoty statickych w&h prafezi tvaru I, H, U, L, T, trubek

praiezu kruhového, firezuctvercového a lan.

ZjisStovani pevnosti malty ve stavajiciére konstrukci pomoci upravenéni vrtatky -ing.
Véclav Kutera, CSc., Praha, unor 1989

Dodatek k metodickému névrhu " Zj@/ani pevnosti malty ve stavajiciérd konstrukci
pomoci upravené i vrtatky”, ing. Vaclav Keera, CSc., Praha 12.12.1989

Operating Instructions - Concrete Test Hammer Typasd LR - PROCEQ, Zurich 1977

Operating Instructions - Concrete Test Hammer Tyypesid NR - PROCEQ, Zurich 1989

Zjistovani mechanickych vlastnosti betonu v hotovych skmkcich - ing. Dr. Karel
Waitzmann, Praha, SNTL 1956

Ochrana teva v bytech, chatach a chalupach - J.Baier, VlilReK. Tyn, SNTL Praha 1989

Biologicky prizkum devdnych konstrukci - Pyrus Ltd., L. Hrudka, Usti ncerven 1992

Ochrana teva - Pyrus Ltd., L. Hruska, Usti nderven 1992

Soubor pednasek "Ochranaekénych konstrukci - Skoleni" - PSO, raha 1988

Prehled pozemniho stavitelstvi - B. Svarc, 1944

Tesdstvi - Tobek, Stary, Kohout, 1942

Zednictvi - Kohout, Tobek, 1943

Praizkumy a opravy stavebnich konstrukci - Pu@ermak a kolektiv, ABF, ARCH Praha, 1993

Jak zji¥ovat vlastnosti tevenych konstrukci f modernizaci - Ing. O. Dobry, CSc. a ing. L.
Palek, MVaSCSR, USI Praha, 1989

Technicky pfivodce, Statické tabulky sv.19/1l - akad.Fr.Klokreraha SNTL 1959

MARPO s.r.o.
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Piiloha &. Il — ZAKRESLENI ROZMIST ENi SOND
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Pidorys 1.PP — zakresleni roznéfstsond

(bez naritka)
MARPO s.r.o.
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Piadorys mezipatro 1.NP — zakresleni roz#érissond

(bez naritka)
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Pidorys 2.NP — zakresleni roznsist sond

(bez naritka)
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Pidorys 3.NP — zakresleni roznsist sond
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Priloha & 1.1 — PUDORYSNE SCHEMA PODLAZI — ZAKRESLENI
ROZMIST ENi PORUCH
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Padorysné schéma vad a poruch— 1.PP
(bez naritka)
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Pidorysné schéma vad a poruch— 1.NP
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Padorysné schéma vad a poruch— 2.NP

(bez naritka)
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Legenda vad a poruch viggorysnych schématech: ( 1) VODOROVNA TRHLINA

SVISLA TRHLINA

0

SIKMA TRHLINA

&/ )

4) VLHKOST
_/

/

TN TN Y

| VYPRASKANI OMITEK

| VYDUTA DLAZBA

h [
"\0) .

| TRHLINA VE STROPU

KOROZE ZARUBNE

N N
N

) =)

—~

9 | POSKOZENE HRANY KAMENNEHO SCHODISTE

rd
S

|
/

10

NS

| VYPRASKYNI BOCNI STRAN STUPNU BETONOVEHO SCHODISTE

I
\

| 11 ) STATICKA TRHLINA
s

=
S/

MARPO s.r.0.
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Pifloha &. 11l.2 — POHLEDOVE SCHEMA — ZAKRESLENI POE%:H .
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Pohled vychodni ( dvorni)
MARPO s.r.0.
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PRILOHA 111.2/2
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Pohled severni ( hini )
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Legenda vad a poruch v pohledovych schématgch:” D

N __._/'

KOROZE OCELOVE KONSTRUKCE

2 | POSKOZENY PAS OMITEK

3 ) POSKOZENI OMITKY RIMSY

4| NEVYHOVUJiCi DESTOVY SVOD

5 | ZPUCHRELA POVRCHOVA UPRAVA SOKLU
/-e | RAMPA POSKOZENA VLHKOSTI

_? ) MECHANICKE POSKOZENI SOKLU

8 | ODTRZENI SLOUPKU

s_i ROZDILNA VY$KA SCHODISTOVEHO STUPNE
-:"\;10 | DEGRADACE PRECHODOVE LISTY

-:_'_/11 ) STATICKA TRHLINA

12| POSKOZENI NAROZI

[ 13 ) VYSKYTRAS

MARPO s.r.0.
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Priloha & IV — PROTOKOL O ZKOUSCE — STANOVENI VLHKOSTI
NA VZORCICH ZDIVA

Protokol 0 zkousce

K-GEQ 510

Masna 1 Laboratof mechamky zemin
Cistrava 28 fijna 168
B2 117 43S Dstrava-Mardnskd Hory
oo KDe0.x 585 893 018

K=G€O0:. ..

Laboratof mechaniky zemin
28. fijna 168, ¥09 Q1 Catrava

- Telafon: 089 /6803148 _ 1
o ik Laboratof mechaniky zemin

Komplexni geologické prace

Stanoveni vlihkosti na vzorcich zdiva

Akce: Knihovna Frydek-Mistek
Datum: 18.11.2016
Vypracovala: ing. Ivana Krestova

vzorek | vihkost (%)
11 670
172 568 |
113 1.04
2M1 A3
212 1.8B
21 0.93
an 514
Az 12
33 0.76 |
4 J.68
it | 1219
a2 5.49
&3 4.08
fi 359
7 5.85
| 8 419
4 524
10 065
11 331

MARPO s.r.o.
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Priloha &.V LABORATORNI PROTOKOL — STANOVENI SALINITY
ZDIVA

i UNIGEO a5 Evidencni & protokolu @ 2375

.

%' = :;I(“;k:l):f?:i:\ HRABOVA el
; 4 ' ot Eis
T tel. 59 67 06 368, fix. 59 67 21 197 Lo 1
—F X 5 :
TN L14123 Sifedisko ekologicke o analyticke laboratofe
Coale fathe?

LABORATORNI PROTOKOL
ZkuSebni laboratoF & 1412.3 akreditovand Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

Cislo vzorku 2375
Vizorek . stavebni sut’
Oznateni vzorku zadavatelem S |
Nézev akee - Knihovna Frydek - Mistek
Veorek odebral zadavatel
Datum pfevzeti vzorku 24.11.2016
Datum provedeni analyzy 1 24.11.-30.11.2016
Zadavatel MARPO s.1r.0.
Stanovovand sloZka Vysledky zkoutek Mérni jednotka Metoda / Typ .
méfeni { % |
Sudina phi 105°C 90,57 Ya SOP 8 (CSN 1SO 11465) / A +]
pH g2 - SOP 1 (CSN ISO 10523) / A +0,1pH
Chloridy 177 mg / kg sudiny SOP 14 (CSN IS0 9297) / A +10
Sjrany 2620 myg / kg sudiny SOP 15(TNV 75 7476) / A +5
Dusitnany 997 mg / kg suliny SOP 19 (CSN ISO 7890-3) / A +15
Poznamka : znak < znamen, e obsah siozky je mensi nez mez stanovitelnosti
Odbér vzorku neni pledmétom akreditace
Viechny adape a vysledky se vatahuji k § vaorku & gt jiné dokumenty. Protokol miide byt reprodukovin jeding cely,
jingk s g hl fak e Souddsti tohoto protokelu fsou odkazy na pouité metody stanoveni. Metody ve sloupe
TYP: "A" akred . "N" nea ."SA" subdovavky akreditovane =
Nejistota méfeni je definovina jako rogdifend nejistota na hlading vyznsmnosti 95 % s koeficientem roziifeni k=2 a je v souladu s EA 4/16 /
L = T A S
s Wl VLI L T
Datum 30.11,2016 Vedouei laboratote ~Ing. Sonntagova Mar

MARPO s.r.o.
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UNIGEO as. Evidenéni &, protokolu : 2376
2 el $9 6706 368, fax 59 6721 197 List gislo : 1
e - Diadiek shoogiid n:sesheichd 16h

dlh 1 'lm
LABORATORNI PROTOKOL
ZkuSebni laboratoF & 1412.3 akreditovand Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

Cislo vzorku - 2376 -

Vizorek . stavebni sut’

Oznaleni vzorku zadavatelem @ S2

Nizev akce - Knihovna Frydek - Mistek

Vzorek odebral . zadavatel

Datum prevzeti vzorku : 24.11.2016

Datum provedeni analyzy : 24.11.-30.11.2016

Zadavatel : MARPO s.ro.

Susina pti 105°C 95,64 % SOP 8 (CSN ISO 11465) / A +]
;:Hi = — 92 - SOP 1 (CSN IS0 10523)/ A +0,1pH
Chloridy 461 mg / kg susiny ' SOP 14 «:ﬁo 9297); A 410
Sirany o 2350 i ' r;lglkgsu!iny | sop 15 (TNV 75 7476) / A +5
Dusi&nany s : mg / kg susiny SOP 19 (CSN 1SO 7890-3)/ A £15

Pomamka : znak < znamend, 2e obsah sloZky je mendi ne2 mez stanovitelnosti

Odbér vzorku neni pledmétem akreditace

Vicchny tdaje a vyslodky se vetahuji k plodiobenému vzork & nenahrazuji jiné dokumenty. Protokol mie byt reprodukovan jeding cely,
jinak s pisemnym souhlasem laboratofe. Soudisti tohdfo protokolu jseu odkazy na pouité metody stanoveni. Metody ve sloupci

TYP: A" akreditované, "N" neakreditovane,"SA" subdovavky . /
Nejistota méfeni je definovina jako rozdifend nefistota na hlading vy § 95 % s koeficientem rozlifeni k=2 a je v souladu s EA 4/16 /
| LU
- 30.11.2016 - .mr:s Yisa : '
o -t’v'.‘r. o 7g. "_ ——
[ oot 3207
| LA e
710 (o Ustrass = raov. '
9 Divize guologie 2 tivomnihu prostfed

-l il Napiei” > pevilytiché Rvoreis L

MARPO s.r.o.
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Ptiloha ¢.VI
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VYSLEDKY M ERENI NA VZORCICH ZEMINY

-

MS1D | WO-PD | WO-bD S00LEL d NSO 8P AUIWBZ epy |

ines ioises | J9|ses Z-289tL 0S|I N3 NSD 21p ueaousiog

. Bl I WILBLIZ BIENT

[1] ‘g Iuashsed yadng

| (] u 15011A0I0

| [ (L] 9 enalisen a|p eaualsizuoy uadnig

m _ | zes e | el a | eralisep alp Auonse)d xapuj

. | 2002 95 EE [l Ian Aponseyd zapy

Pe G2 Ceoz faral | Tan enaljises ap Ns0inyal 2apy

[, Bl Pd EUoNS 1Soulowy eaowalao

r [ Bl ud |soulowy eacLiaian

m . @9z | 19% o0z | Lweni| =d an1se3 yokunad Blolsny enuEnz

| | | M __ JSOHUIA

I . d d d mjioza db)
ovI-sEL | 6D vl [w] A nizgpo eygnojy

“ ¥ I T5Y LILM 0|52 BpUOG

| | i81Ze | o08LZf | 6LLZE 0|S12 YMOZA

‘BYOUH
Aunien
:@04e 0]SID

9L0z'LL'ZE

UIWLRZ 3JIUBYDIAW A YI5NOHZ Y2ILIoIeIoqe] AjIpoialy 21p

UIWaZ Y21240ZA BU Iuaiaw Aypa|sAp

BABMSO L0 60Z "891 BUlY ‘82
ujweaz Ajusussw Jolelogen

T 039N

enojsaly euen| Bul
ARISINFHEpAIY BUAOY 1LY

aseid ayoiBojoal wuxajdwoy

01E

:gjeaooeadfip
Ay

MARPO s.r.o.



3165-Mestskéa knihovna v Mistku — Hlawhp. 111, FM — stavelrtechnicky pézkum PRILOHA VI/ 2

%

Protokol o zkousce

K-GEO s.r.o. Laboratoi mechaniky zemin
ul. Masna 1 ul. 28. Rijna 168
Ostrava 1 Ostrava - Marianské hory
tel. 596117633 tel: 596 628 435
www.kgeo.cz

, ZRNITOST
STANOVENA KOMBINACI PROSEVANI A SEDIMENTACE

Zkougka je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym dle SN CEN ISO/TS 17892-4 a zvyklosti laboratofe.
Zdanliva hustota pevnych castic uvedenych vzorkl je stanovena laboratorni zkouskou

. ’ ,
akoe: Knihovna Frydek-Mistek
datum: 15.11.2016 pfiloha:
proved|: ing. Krestova Ivana
zdanliva €SN 731001 poj ani dle 1t
vzorek sonda hloubky znaéka hustota platna do ¢SN 721002 ESN EN ISOITS filtrace
(m) (Mgim®) 31.3.2010 14688-1 (mis?)
32179 K1/1 e 2673 G4-GM sasiGr 4E-06
32180 K1/2 09 =N 2.668 G4-GM sasiGr 2E-06
KFivky zrnitosti zemin
jemne Eastice (f)
) rach (m) pisek (s) sterk (9) kameny (cb) balvany (b)
100 ! P
| -
| 4,
L/
90 _ i //
| hranice namrzaye podle prubéhu ,’
| namrzavych Bary zrnltosti pod 0.01 ’
vysoce namrzave zemin /
80 pro nepropustnost | .
mené|nebezpecné / °
(rozhoduje stupen 4
70 konzistence) L | 1 || | ,'/ I
’
65 > Y
FF
’
60 ‘ 7,
nebezpezpetné namrzaveé ,’
’
| z
. I prilig hrubozrné
| ’ A FIv v
’ (nebezpedi znedisténi
g / nanjrzavymi zeminami)
40 - #
’,
35 ',,‘/ / - g
P4
30 P aprd
-
a2
Ll
/’//
20 ==
15 namrzavé,/’/‘/ | nenamrzavé
',/' itng
10 L-== - namizave
5 ‘____.;'/ !
0
- [ ) T R o - o © O Q (=} (=N~ e oo =]
s 53388 88 & s 2% s o veee 288 B B8 f 8§

Protokol byl vygenerovan programem Klasifikaéni rozbory zemin. © Ing. Vratislav Stépanek, www.stepanek.cz

MARPO s.r.0.
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Protokol o zkousce

K-GED sre Laborator mechaniky zemin
ul. Masna 1 ul. 23_ Rina 188
Ostrava 1 Ostrava - Marianské hory
ted. 506117833 ted: 506 B2E 435
VW KPE0 T

' ZRNITOST
STANOVENA KOMBINACI PROSEVANI A SEDIMENTACE

Zkouska je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym dle CSN CEM ISOVTS 178024 a zvyklosti laboratofe.
Zdanliva hustota pevnych Sastic uvedenych vzorku je stanowena laboratomni zkouskou

akoe: Knihovna Frydek-Mistek
datum: 15.11.2016 priloha:
provedi: ing. Krestowa lvana
hiloubka zdanliva Eew 731001 pojmencvinl dle kosflolent
wzorek conda znadka husiota platnd do &aN 721002 &3H EN 120iTS fitrace
i} [Mg'm’) 1. 3. 2010 148381 imie’)
32187 Kz 1,35-1,40 e 2878 G1-GW salGEr 2E-03

Kiivky zrnitosti zemin

jemneé Gastice (f)

£ - pisek (5] Stérk (g) kameny (cb){ balvany (b}
) jilie) prach (m)
oa //
en hrahide] ramezae podid prlbihul ."”
, nanfriapych Hary zmitosti pgd 0.p1

{¥50CE NpMrEave zenfin /’
Bu Ir lralal=Eelnsl Ir' st

méné nefezgeind |

{rezhqdufe sthipen/
70 Konzigtenee) [ A

/| nebetpegpeinf namriape
!
/ A
50 { 17, priliE hrubofrns
I / (nebezpdifznedistépi
/ namjrzavymli zenpinami)
40 | £

20 : i
/ namrzas ] enanmzayy]
15 -
| =1 migng /;"‘
10 Aagndo s =
] L1~ = .-""lr J,f
5 |- _ N = 4
I e _..-"'"— .-"r
a
- 48 2k = 9 2 g - B w - ] = s @mE 28 9 g gL 3 2E
a 58 88§ ¢ 2 2 22 g oz o ERL A 5
=] a @ e - o -

Protokol byl vygenerovan programem Klasifikacni rozhory zemin. & Ing. Vratislav Stépanek, www stepanek ez

MARPO s.r.0.
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PRILOHA VI/ 4

K-GEO s.r0.

ul. Masna 1
Ostrava 1

tel. 596117633

MWW

Protokol o zkousce

KONZISTENCNI MEZE

Zkouska je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym dle CSN CEN ISO/TS 17892-12 a zvyklosti laboratofe.
Mez tekutosti je stanovena kuzelovou metodou na pristroji dle Vasiljeva s kuzelem 80g/30°.
Plasticita je stanovena bez pouZziti absorpéniho papiru.

Laboratoi mechaniky zemin

Ostrava

ul. 28. Rijna 168

- Marianské hory

tel: 596 628 435

akee: Knihovna Frydek-Mistek
datum: 15.11.2018 pfiloha:
provedl: ing. Krestova Ivana
& Podil Index
Vzorek Sonda Hloubka IMez " .MF‘.Z. ,lnd.e’f Sllupen' jilovité koloidni
(m) o e e frakce aktivity
(%) (%) (%) (U] (%) jilo (1)
32179 K1/1 26.327 23.559 2,788 2.880 0.961
20
80
=70
. 60
n 50
S
£ 30
> 20 N
10
- 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Penetrace kuzele [mm]
& Podil Index
Vaorek Sonda Hioubka Mez Mez Index Stupeit. jilovité koloidni
(m) o o o frakce aktivity
%) ) %) ) ) 6 ()
32180 K1/2 0,9 25.939 20.016 5923 3.240 1.828
90
80
=70
o
& 60
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Protokol byl vygenerovan programem Klasifikadni rozbory zemin. ® Ing. Vratislav Stépanek, www.stepanek.cz

MARPO s.r.0.




3165-Mestskéa knihovna v Mistku — Hlawhp. 111, FM — stavelrtechnicky pézkum PRILOHA VI/5

Protokol o zkousSce

K-GEO s.r.o. Laborator mechaniky zemin
ul. Masna 1 ul. 28. Rijna 168
Ostrava 1 Ostrava - Marianské hory
tel. 596117633 tel: 596 628 435
www.kgeo.cz

VLHKOST

Zkouska je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym dle CSN CEN ISO/TS 17892-1
a zvyklosti laboratofe.

OBJEMOVA HMOTNOST
STANOVENA METODOU VAZENIM POD VODOU

Zkouska je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym die CSN CEN ISO/TS 17892-2
a zvyklosti laboratofe.

ZDANLIVA HUSTOTA PEVNYCH CASTIC

Zkouska je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym dle CSN CEN ISO/TS 17892-3
a zvyklosti laboratofe.

akce: Knihovna Frydek-Mistek

datum: 15.11.2016 priloha:

provedI: ing. Krestova Ivana

hloubka vihkost objemova zdanliva r_1usto|a
vzorek sonda (m) (%) hmotnost pevnych
° (g/em?) tastic (glem’)

32179 K1/1 2.673
32180 K1/2 0,9 2.668

Protokol byl vygenerovan programem Klasifikaéni rozbory zemin. ® Ing. Vratislav $tépanek, www stepanek.cz

MARPO s.r.0.



3165-Mestskéa knihovna v Mistku — Hlawhp. 111, FM — stavelrtechnicky pézkum PRILOHA VI/ 6

Protokol o zkousce

K-GEQ sr.o Laberatof mechaniky zemin
ul. Masna 1 ul. 23. Rijna 182
Ostrava 1 Ostrava - Marianské hory
ted. 586117833 tel: 526 328 435

VLHKOST

Zkouska Je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym dle CSN CEN ISO/TS 17892-1
a zvyklosti laboratofe.

OBJEMOVA HMOTNOST
STANOVENA METODOU VAZENIM POD VODOU

Zkouska je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym dle CSN CEN ISOITS 17892-2
a zvyklosti laboratofe.

ZDANLIVA HUSTOTA PEVNYCH CASTIC

Zkouska Je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym dle CSN CEN ISOTS 17892-3
a zvyklosti laboratofe.

akce: Knihovna Frydek-Mistek
datum: 15.11.2016 priloha:
provedl: ing. Krestova Ivana
objemova zdanliva hustota
vzorek sonda hlciﬂ]t;ka WI;%I&?SI hmotnost pevnych
? (o/cm’) castic (glem?)
32187 K2 1,35-1,40 2670

Protokol byl vygensrovan programem Klasifikacni rozhory zemin, © Ing. Vratislav Stépanek. www stepanek oz

MARPO s.r.0.



3165-Mestskéa knihovna v Mistku — Hlawhp. 111, FM — stavelrtechnicky pézkum PRILOHA VII/ 1

Priloha & VI KALIBRA CNi PROTOKOLY SCHMIDTOVYCH
TVRDOM ERU NR a LB

KL 090-035192 111

Technicky a zkuSchni istay stavebni Praha . s.p.

. E—==- Kalibraéni laboratof TZUS Praha, s.p. — pobolky TIS
| Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9
z kalibragni laboratof & 2275, akreditovana ClA dle T
CSN EN ISO / IEC 17025:2005
K 2275

tedefon 280 008 I78. 206 009 d7% 286 (019 482, e-munil: antosi@iiznr .o

| KALIBRACNI LIST & 090 - 035192
Zakizka Z090160077 |
Datum pevzeti 28 ledna 2016
Datum kalibrace 1, inora 2016
MéFidlo | Tvrdomér Schmidt
Vyrobce éPROCEQ §A, Zilirich, Svycarsko
Typ NR-10
Vyrobni &islo {51770
|£=ikaznik MARPO s.r.o., 28. fijna 66/201, 709 00 Ostrava - Maridnské hory
| Kalibraci proved| Pavel Vodrazka
| Protokol zpracoval Josef Cervenka
Teplota prostred| (22,0 + 1,00°C
Mériei etalon Kovadlina Proceq S/N, v.&. (1
Metoda méeni IP 0960K001 ve smyslu CSN EN 12504-2 i
Stredni hodnota odskoku | vyhovuje pozadované hodnoté (v B1.0 Rk 2 10 méfeni)
Rozsifend nejistota +0.8 :

Pozndmka : Uvedeni roziifent nejistota méfeni je vyjadiena jako standardni nejistota méreni
s pravdépodobnosti pokryti cca 95%. coi pro normélni rozdéleni odpovida vymasobend
koeficientem rozEifeni k=2. Standardni nejistota méfeni byla uréena v souladu s dokumentem
EA-4/02 M:2013.

Vysledky méfeni plati pouze pro méfidlo, uvedené v kalibratnim listu. Kalibracnl list nesmi byt bez

pisemného souhlasu rozmnozovan jinak ne# cely.
{ fil
P

V Praze dne 2. dnora 2016 Pavel VodriZka
zastupee vedouciho kalibraéni laboratofe

Poznamka: Dle navodu k obsluze vyrobce doparuuje provést kompletni vycisténi a sefizeni
tvrdoméru po 2000 Gderech.  Tato informace nenl obsahem Kalibragniho fistu.

MARPO s.r.o.



3165-Mestskéa knihovna v Mistku — Hlawhp. 111, FM — stavelrtechnicky pézkum PRILOHA VII/ 2

KL 090-035191 171
& Technicky a zkufchni tistav stavebni Praba , s.p.
—— == Kalibratni laborater TZUS Praha, s.p. — pobofky TIS
Prosecka 811/76a, 190 00 Prn!mh 9
Z kalibracni laborator . 2275, akreditovani CLA dle
CSN EN IS0/ [EC 17025:2005
felefon: JRE 0119 478, JRE 019 479, 286 (1 9 452, e-mail: anios|@izus.cz
KALIBRACNI LIST & 090 — 035191

Zakdzka 090160077

Datum prevzeti 28 ledna 2016

Datum kalibrace I, dnora 2016

Méfidlo Tvrdomér Schmidt
| Vyrobee PROCEQ SA, Zirich, Svycarsko

Typ LB-9

Vyrobni éislo 6743

Zakaznik MARPO s.r.0.. 28, Fijna 66/201, 709 00 Ostrava - Marianské hory
Kalibraci proved| Pavel Vodrazka

Protokol zpracoval Josef Cervenka

Teplata prostedi (12,0+ 1 0yC

Méici etalon kovadlina Proceq S/N, v.¢. 01

Metoda méfeni IP 0960K.00T ve smyslu CSN EN 12504-2

Stfedni hodnota odskoku | vyhovuje poZadované hodnoté (@ 74.0 Kk z 10 m&feni)
RoziFend nejistota (108
Poznimka : Uvedena roziifend nejistota méieni je vyjadiena jako standardni nejistota méieni
s pravdépodobnosti pokryti cca 95%, cof pro normélni rozdéleni od povidd vyndasobend
koeficientem rozéifeni k=2, Standardni nejistota méfeni byla uréena v souladu s dokumentem
EA-4/02 M:2013.

Vysledky méteni plati pouze pro m2fidlo, uvedend v kalibradnim listu. Kalibrafni list nesmi byt bez

pisemného souhlasy rozmnoZovdn jingk ned celv.

Voml \, 7
Y o™ \L
WV Praze dne 2. iinora 2016 Pavel Vodrazka
wmstupee vedouciho kalibraéni laboratofe
Poznamka: Dle navodu k obsiuze vyrobce doporutuje provést kompletn| vyéisténi a sefizenl
tvrdoméru po 2000 uderech.  Tato informace neni obsahem Kalibraénihe listu,

MARPO s.r.o.
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Priloha ¢.VIII -=FOTODOKUMENTACE
Foto ¢. 1- K 1celkovy pohled..........ccccoeiiiiiiiiiis e Foto ¢. 2- K 1-celkovy pohled
SRR * : .

MARPO s.r.o.



3165-Mestskéa knihovna v Mistku — Hlawhp. 111, FM — stavelrtechnicky pézkum PRILOHA VIII/ 2
Foto €. 6- NV1detail vVYZtuZe..........ccoooiiiiiiiiiiniimnn e Foto &. 7- NV1-detail vyztuze

e

Foto €.12- NV3wvyztuzeni tramku.............cc.eeeven.. Foto &. 13- NV2owteni ZB desky
o’ 3 Fy

MARPO s.r.o.



PRILOHA VIII/ 3

Foto ¢. 16, 17- NV5eelkovy pohled detail

Foto ¢. 18- V1/2¢elkovy pohled.................] Foto ¢. 19- V1/2detail U nosniku fekladu

Foto ¢.20- V2<celkov

MARPO s.r.o.




3165-Mestska knihovna v MistkuFlavni ¢.p. 111, FM — staveb# technicky pézkum PRILOHA VIII/ 4
detail v

L3S 223

SEBASTIAN
Blue/Black
}4.5XD68XH116-125.5 cm
15.5 kg
Box: 1/1




PRILOHA VIII/ 5

Foto ¢. 31- 1.PP- trhlina ve strap....

Foto ¢. 33- pohled- uléni - Hlavni tida

Foto ¢. 34- pohled dvorni

Foto ¢. 35- pohled béni — vstup do knihovny




PRILOHA VIII/ 6

Foto ¢. 38- bioticti ¢initelé na vystupech fasady

Foto €. 39- detail p

Foto €. 41- Prorysované kotvy na faséd

Foto ¢. 42-

MARPO s.r.o.




3165-Mestskéa knihovna v Mistku — Hlawap. 111, FM — stavelirtechnicky PRILOHA VIII/ 7
Foto €. 43- poSkozendimsa

45-46 1.PP- degradace a poSkozeni soklu

Foto €. 47--50- posSkozeni rampy vihkosti, poSkozeni omitek a soklu




PRILOHA VIII/ 8

Foto ¢. 51-52 - poSkozen

. X

Foto ¢. 55- projevy vihkosti na ramp

MARPO s.r.o.




3165-Mestska knihovna v Mistku — Hlawhp. 111, FM — stavelirtechnicky péizkum PRILOHA VIII/ 9
Foto ¢. 58- ocelové schodistpoSkozeno korozi Foto €. 59- detail plochy rampy

Foto ¢&. 61- oslabeni prvku korozi

Foto ¢. 60- detail koroze v napojeni sloupku

Foto &. 62- poSkozeni soklu -dvorni strana Foto &. 63-Sikma trhlina-staticka porucha

MARPO s.r.o.



3165-Mestskéa knihovna v Mistku — Hlawhp. 111, FM — stavelrtechnicky pézkum PRILOHA VIII/ 10

Foto ¢. 64-67- degradace krytiny- povytazengebiky, posunutiigsahu Sablon, roztrzeni
konai Sablon v mistkotveni apod.,

Foto €. 72 - vyskyt plodnice tevokaznych hub, napadeni krokve a kigdn

MARPO s.r.o.



3165-Mestskéa knihovna v Mistku — Hlawhp. 111, FM — stavelrtechnicky pézkum PRILOHA IX/ 1

P¥iloha &.1X PROTOKOL O LABORATORNIM VYSET RENI
VZORK U DREVA

Josef Sutara Mykologické sluzby ve stavebnictvi
soudni znalec se specializaci Proseticka 239, 415 01 Teplice
mykologie - dfevokazné houby tel.: 606 208 615

Mykologicky rozbor vzorki
objekt:
Méstska knihovna ve Frydku - Mistku

Tato zprava se tykd mykologické analyzy 20 vzorki odebranych ve vySe uvedeném
objektu z konstrukee krovu ve dnech 16. - 17. 11. 2016. Vzorky byly odebrany Ing. Radanem
Slezkou a Be. TomdSem Grygarem, pracovniky firmy MARPO s.r.o0., Ostrava.

V priibchu mykologické analyzy jsem pouZil standardni vySetfovaci metody. Vzorky
jsem prostudoval stereomikroskopem a binokuldrmim mikroskopem. Mikroskopické prepa-
raty, které jsem ze vzorkil zhotovil, jsem vySetfoval v roztoku Kongo-cervené, v Melzerové
¢inidle a dal3ich vysetiovacich roztocich. Zpriva slouzi jako pfiloha ke stavebné-technickému
priuzkumu, ktery provedla firma MARPO s.r.o0., Ostrava.

VySetfeni vzorkii:

Vzorky: 3-4AB-druha krokev, 3-4DE-krokev, 3-4D-vaznice, 4D-krokev ve vazbé,

SAC-bednéni:

- Vysledek vySetfeni: Hnéda hniloba zpiisobend dievokaznymi houbami &eledi choroSovitych
(Polyporaceae), tidy Basidiomycetes. U vzorkid 4D-krokev ve vazbé a SAC-bednéni se na
destrukei dfeva podilel také dievokazny hmyz Celedi éervototovitych (4nobiidae).

- Zavér: Nevyhovuji pro dfevéné konstrukce.

Vzorky: 1A-pozednice, 1C-krokev, 1D-ndrozni krokev. 1DE-prvni krokev.,

2DE-3ikma vzpéra, 2-3D-pozednice, 2-3D-podkladek pod sloupkem, 3A-pozednice,

3A-krokev ve vazbé, 3-4AB-prvni krokev, 4B-vaznice, 4-SDE-tfeti krokev. 5B-konec vaznice,

5B-sloupek. SE-prvni krokev:

- Vysledek vysetfeni: Dfevo téchto vzorki je v pomérné dobrém stavu, bez zjevného naruSeni
zplisobeného drevokaznymi houbami, dfevokaznym hmyzem nebo jinymi dfevokaznymi
skidei.

- Zaver: Vyhovuji pro dievéné konstrukce.

V Teplicich. 18. 12. 2016. W
i

Znalecka dolozka

Tento posudek jsem podal jako znalec jmenovany predsedou Krajského soudu v Usti nad
Labem, rozhodnutim ze dne 29.9.1994, ¢. j. 4291/94 v oboru: ochrana pfirody, se specia-
lizaci: mykologie - dfevokazné houby. Analyzu vzorki jsem provedl ve dnech 15.- 18. 12.
2016. Posudek obsahuje 1 list a pfedava se v 5 vyhotovenich. }5; et

MARPO s.r.o.



