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STATICKE POSOUZENI

A/GvoD
Predmétem statického  posudku Jje zhodnoceni
poruch, jeZ se nachédzeji na celém soklovém obloZeni
avSak v hlavné v okoli vstupu do budovy Magistratu
mésta Frydku-Mistku.

B/POPIS STAVU
Stavajici povrch soklu budovy Magistratu je
na cCetnych mistech popraskéan, Jjednotlivé trhliny
nejsou jednotné smérovany, smér Jje nahodily.
Posudek je provadén kvili poruchdm u vstupu do
objektu, kde jsou trhliny nejvétsi, navic u podstavcl
tam umisténych soch.

Zjisténé trhliny a poruchy : P¥i obchtzce kolem
celého objektu je zrejmé, Ze soklovy obklad
je naruSen trhlinami témétr vSeobecné. Kolem
dvou soch z probarveného betonu u vstupu do
Magistratu Jjsou trhliny jednak na svislych
plochdch  soklu, kde  témér signalizuji
odloupnuti, 3jednak na vrchnich wvodorovnych
plochadch podstavcd soch. Pribéh trhlin
kolem soch Jje ztejmy =z prilozené fotodo-
kumentace.

B/POPIS OBJEKTU

Objekt Magistrdtu Jje =z pocatkl dvacatého
stoleti, byl Jjiz postaven Jjako vyznac¢nd spréavni,
popt. bankovni budova. Zdivo nékolikapodlazni budovy
Jje cihelné, stropy monolitické, popr. drevéné
tramové.

Sokl budovy je proveden z umélého kamene,
jenz byl proveden ztejmé& mokrym procesem jako soucast
venkovniho zdiva, u nékterych c¢asti soklu doslo
v prtbéhu let k jeho obnoveni, pop¥. k opravé. Je
¢lenén do vétsSich desek - cca po 1m, na narozich jsou
Sanyry, apod. Trhliny v umélém kameni Jjsou patrné i
v podstavcich pilastrd nad vstupni cd¢asti do budovy
magistratu.

C/PODKLADY
Podkladem pro zpracovani tohoto posudku Jje
zejména mistni pochlizka objektu, jez se uskutecnila
17.11.2016, soucasné z ni byla pofrizena fotodokumen-
tace.
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D/POPIS PORUCH
Jak Dbylo poznamenéno, poruchy v podobé
trhlin jsou na celém soklu, trhliny nezasahuji zrejmé
do zdiva, ale jsou pouze v kamenném obkladu.

Sochy u vstupu jsou na samostatnych podstavcich,
jeZ ovdem byly zakryty spolu s celym soklem. Ze jsou
podstavce soch samostatné a staticky nezavislé Jje
z¥ejmé z prtibéhu trhlin na soklu kolem soch.
Z nékterych trhlin navic vytéka voda, je tedy zrejmé,
ze atmosférickd wvlhkost do trhlin wvnikd a mlZe tam
negativné plsobit.

Pri prohlidce poruch soklu byla zjisténa 1 rada
trhlin v jedné svislé roviné od atiky azZ po sokl a to
v ¢asti zlomu soklu, na levé strané vedle vstupnich
soch.

E/ZHODNOCENI OBHLIDKY A STAVU

Poruchy soklu jsou zcela ztejmé a maji
kazdoro¢ni tendenci ve zvy$Sovani své cetnosti. Pred
cca desetiletim byl sokl trhlin zcela prost, i vcetné
vliasovych a to samoztejmé i v prostoru kolem soch.
Navic se trhliny rozevirajili do $irky cca 4-5mm.

Dlvody vzniku trhlin Jsou samozfejmé diskuta-
bilni, nicméné samotné stanovisté objektu Magistratu
trpi jistou nestabilnosti, jako celé okoli (Hasicska
ul.) Jde o drobné svazné pohyby, které mohou byt
iniciovadny i vétsSim dopravnim zatiZenim okoli budovy
Magistrdtu v poslednich desetiletich.

Umély kamen soklu je samozrejme konstrukci, jez
je mimotradné citlivad na Jjakykoliv pohyb odlisny od
svého podkladu a odpovidéd poruchou, tedy wviditelnou
prasklinou.

V okoli soch Jje situace podobnéd, sochy Jjsou
postaveny na samostatné =zalozeny podstavec, takze
jsou opét zaloZeny Jjinak neZ sokl. Na trhlinach soklu
je uz patrné odlucovani obkladu soklu od zdiva,
praskliny Jsou na boc¢nich 1 hornich vodorovnych
¢astech umélého kamene.

Zavady Jjsou natolik havarijnim stavem, nakolik
hrozi poskozeni celého soklu. Hrozi totiz zateceni
vody do konstrukce soklového zdiva, coz Dby si
samozf¥ejmé vyzadalo dalsi podkozeni.

Svisld trhlina po vysSce budovy magistrdtu méa
z¥ejmé vztah k napojeni dvou sousedicich budov a
napojeni jejich konstrukci bez dilatace. Tato porucha
je, pomineme 1i jeji zaplnéni, redlné neopravitelna a
nehrozi Zadnym nebezpecim pro stabilitu.
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F/NAVRH OPRAVY

G/ZAVER

Oprava umélého kamene (teraca) je dosti estetic-
ky naroc¢na, protoze lze velice tézko sjednotit barvu
plivodni a opravené Ccasti. Proto doporucuji uvazit
nadvrh opravy s architektem i pamatkarem.

Technicky navrh opravy Je zfejmy - Jjde o
zaplnéni v3ech trhlin kvalitnim pruzZnym tmelem, Jjez
zabrani vtoku vody mezi zdivo a sokl.

Pripadnd vétsi oprava by si vyZadala sundéani
vétsich ¢asti umélého kamene a provedeni bud nového,
nebo pouziti jiné technologie. V tomto pripadé vsSak
prichazi ono estetické hledisko a vztah nové hmoty
k té pavodni.

Popsany stav neni stavem havarijnim hrozicim
ztratou stability, dle textu vsak vyplyva, zZe
kazdé oddalovani opravy povede nakonec k destrukci
celého soklového obkladu a to 1 kolem soch u
vchodu.

Ing Jaromir Marek
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