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Oprava HI ¢asti 1.PP, BD 17. listopadu 146, 738 01 Frydek-Mistek
Specifikace pouzitych materialu:

[1] Zakladni natér proveden disperzi anorganickych a organickych pigmentd v roztoku
alkydovych pryskyfic v organickych rozpoustédlech. Podklad (kov) musi byt Cisty, suchy,
zbaveny mastnot, rzi a prachu, mechanicky ocistény. Minimalni teplota vzduchu pro
nanaseni je 5°C, teplota natiraného podkladu musi byt 3°C nad rosnym bodem, pfiCemz
teplota a relativni vihkost vzduchu musi byt méfeny v blizkosti natiraného podkladu. Teplota
podkladu nesmi byt vysSi nez 40°C. Relativni vlhkost vzduchu nesmi byt vySSi nez 75%.
Optimalni teplota pro nanaseni natérové hmoty je +18°C az +23°C a relativni vihkost
vzduchu 40 — 70% NizSi teplota a vys$Si relativni vlhkost pfi nanaseni a zasychani a pfilis
silna vrstva nanaseného filmu vyrazné zpomaluji zasychani a protvrdani natérového filmu.
Nedokonale suchy povrch mize zpUsobit problémy s pfilnavosti natérové hmoty k podkladu
nebo s pfilnavosti mezi jednotlivymi vrstvami. Navic muzZe negativné ovlivnit celkovy vzhled
natérového filmu. Parametry: hustota 1000-1250 kg/m3, obsah netékavych latek 50-55 %
z celkového objemu (dle odstinu), VOC: 0,24-0,29 kg/kg, TOC, 0,20-0,22 kg/kg, lesk stupeni
1-2 (dle odstinu az 3), kryci schopnost stupen 2 (odstiny jasné Cervené a zluté stupen 3),
tvrdost kyvadlovym pfistrojem po 5 dnech od 8%, pfilnavost mfizkovym fezem stupen 0O,
zaschly proti prachu do 10 hod., proschly do 48 hod (napf. Formex zaklad S2003)

[2] Finalni natér proveden disperzi anorganickych a organickych pigmentld v roztoku
alkydovych pryskyfic v organickych rozpoustédlech. Podklad (kov) musi byt Cisty, suchy,
zbaveny mastnot, rzi a prachu, mechanicky ocistény. Minimalni teplota vzduchu pro
nanéseni je 5°C, teplota natiraného podkladu musi byt 3°C nad rosnym bodem, pfi¢emz
teplota a relativni vihkost vzduchu musi byt méfreny v blizkosti natiraného podkladu. Teplota
podkladu nesmi byt vySSi nez 40°C. Relativni vlhkost vzduchu nesmi byt vySSi nez 75%.
Optimalni teplota pro nanaseni natérové hmoty je +18°C az +23°C a relativni vihkost
vzduchu 40 — 70% NizSi teplota a vys$Si relativni vlhkost pfi nanaseni a zasychani a pfilis
silna vrstva nanaseného filmu vyrazné zpomaluji zasychani a protvrdani natérového filmu.
Nedokonale suchy povrch muZze zpUsobit problémy s pfilnavosti natérové hmoty k podkladu
nebo s pfilnavosti mezi jednotlivymi vrstvami. Navic mize negativné ovlivnit celkovy vzhled
natéroveho filmu. Parametry: konzistence 130-180s (g 4 mm Ford), hustota 1000-1250
kg/m3, obsah netékavych latek min. 58% hmotnosti, obsah netékavych latek 50-55 %
z celkového objemu (dle odstinu), maximalni obsah tékavych latek ve stavu pfipraveném
k pouziti (po nafedéni 2% hmotnosti fedidla) 299 g/l, VOC: 0,24-0,29 kg/kg, TOC, 0,20-0,22
kg/kg, mokra tloustka filmu WFT 60-80 ym, sucha tloustka filmu WFT 30-40 uym, teoreticka
vydatnost 14-16 m?/l, lesk stupen 1-2 (dle odstinu az 3), kryci schopnost stupen 2 (odstiny
jasné cCervené a zluté stupen 3), tvrdost kyvadlovym pfistrojem po 5 dnech od 8%,
prilnavost mfizkovym fezem stupen 0, teplota podkladu 23°C, zaschly proti prachu do 10
hod., proschly do 48 hod., tloustka suché vrstvy DFT 30-40 um (napf. Industrol univerzal
S2013)

[3] Jednoslozkova praskova lepici a stérkovaci hmota na bazi cementu, aplikovano na
ocistény povrch, pracovni teplota 5°C-25°C, spotieba cca 4-5kg/m?, pfidrznost k podkladu
min. 0,08MPa, propustnost vodnich par max pu=20 (napf. WEBER klasik LZS 710)

[4] Probarveny podkladni natér na bazi akrylové disperze v Sedém odstinu, pracovni
teplota 5°C-25°C, spotieba cca 0,18kg/m? (napi. WEBER.pas podklad UNI)

[5] Probarvena silikonova pastovita omitka s obsahem organického pojiva a silikonové
disperze v Sedém odstinu, zrnitost 2mm, pracovni teplota 5°C-25°C, spotfeba cca
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3,3kg/m?, propustnost vodnich par u=60-80, soudrznost min. 0,3MPa (napf. WEBER.pas
silikon)

[6] Tésnici hydraulicky vytvrzujici smés s kompenzaci smr§téni a nepropustnosti pro vodu
na bazi anorganického plniva a modifikujicich pfisad, pracovni teplota 5°C-26°C, pevnost
v tlaku min. 25MPa, pevnost za hybu min 5MPa (napf. WEBER.tec 933)

[7] Injektazni silikonova mikroemulzi pro beztlakou chemickou hydroizolaéni injektaz,
pracovni teplota 5°C-26°C, (napf. WEBER.tec 940E)

[8] Omitkova smés na bazi anorganickych pojiv, plniv a modifikujicich pfisad, pracovni
teplota 5°C-26°C, spotifeba cca 7kg/m?, pfidrznost k podkladu min. 0,2N/mm?, propustnost
vodnich par max u=20 (napf. WEBER.san podhoz)

[9] Sanacni omitkova smés systému WTA na bazi cementu a mineralnich plniv, pracovni
teplota 5°C-26°C, spotieba cca 22kg/m?, pridrznost k podkladu min. 0,25N/mm?,
propustnost vodnich par max p=15, trvanlivost min. 10cyklu (napf. WEBER.san sanaé€ni
WTA)

[10] Sanaéni jemna Stukova omitkova smés na bazi organickych pojiv, plniv a
modifikujicich pfisad, pracovni teplota 5°C-26°C, spotieba cca 2,7kg/m?, pridrznost
k podkladu min. 0,3N/mm?, propustnost vodnich par max pu=15, (napf. WEBER.san 600)

[11] Adhezni emulze pro zvySeni pfilnavosti mezi novou a plvodni omitkou, pracovni
teplota 5°C-25°C, spotifeba cca 0,1kg/m? (napf. WEBER adhezni emulze H)

[12] Vnitfni mineralni natér pro sanacni systémy na bazi vodniho skla, pracovni teplota
5°C-30°C, spotieba cca 0,3kg/m? (napi. WEBER kerasil)

[13] Jednoslozkovy penetraéni natér na bazi akrylatové disperze pro savé podklady,
aplikacni teplota +5/+25°C, nanaseni $tétcem, nebo valeCkem, spotieba 0,1Kg/m? (napf.
weberpodklad A)

[14] Jednoslozkova vyrovnavaci hmota na bazi cementu a modifikujicich pfisad, minimalni
tl. 1mm, maximalni tl. 20mm, aplika¢ni teplota +5/+25°C, pevnost v tlaku min. 30MPa,
pevnost v tahu za ohybu min. 5SMPa (napf. weberbat opravna hmota)

[15] Jednoslozkova hydroizolatni hmota na bazi cementu, mineralnich plniv a
modifikujicich pfisad, aplikacni teplota +5/+25°C, pocatecni tahova pfidrznost min.
0,5N/mm?, schopnost pfemostit trhliny v béZnych podminkach min. 0,75mm, spotieba 2-
3kg/m? (napf. weber terizol)

[16] Systémovy elasticky izolani pas z polyetylénu, kasirovany textilnim rounem doplnény
termoplastickymi elastomery, Siftka pasu min. 100mm (napf. weberBE-14)

[17] Keramicka slinutd neglazovana hutna matna dlazba o jmenovitych rozmérech
298x128x9m, povrch tmavé Seda, koeficient tfeni min. 0,7, protiskluznost min. R10 (napf.
RAKO Taurus granit)
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[18] Jednoslozkoveé flexibilni lepidlo na bazi cementu, certifikace C2T S1, aplika¢ni teplota
+5/+25°C, pocatecéni tahova pridrznost min. 1N/mm?, spotieba 4kg/m? (napi. weberflor
flex)

[19] Cementova sparovaci hmota modifikovana polymery pro spary 2mm, sniZzena
nasakavost, zvySena vodoodpudivost, aplikacni teplota +5/+35°C, spotfeba 0,3kg/m?,
odolnost proti odéru max. 1000mm3, pevnost v tahu za ohybu min. 2,5N/mm?, pevnost
v tlaku min. 15N/mm?, smrsténi max. 3mm/m (napf. MAPEI Keracolor FF, 112 3eda
stredni)

[20] polyetylenovy tésnici provazec kruhového prifezu 6mm (napf. Den Braven)

[21] Tésnici silikonovy tmel svétle Sedé barvy ve formé tixotropni pasty, aplikaéni teplota
+5/+50°C, spotieba 12ml/m, maximalni provozni prodlouzeni 25%, odolnost proti pfetrzeni
4N/mm, pevnost v tahul,6N/mm? (napf. MAPEI Mapesil AC, 112 svétle Seda stfedni)

[22] Nerezova ukoncCovaci lista v provedeni kartaCovany nerez, tvar L, vySka 10mm, délka
2,5m (napf. HAVOS NRZK10250)

[23] Tésnici akrylovy tmel bilé barvy ve formé tixotropni pasty, aplika¢ni teplota +5/+40°C,
spotifeba 12ml/m, maximalni provozni prodlouzeni 12,5% (napf. MAPEI Mapeflex AC4)

[24] Dekorativni stfedné zrnna omitka na bazi organickych pojiv a mramorovych zrn
s prirodnimi pisky a vapenci, aplika¢ni teplota +10/+25°C, spotieba 4,5kg/m?, minimalni
soudrznost 0,3MPa (napf. WEBER.pas marmolit)

[25] Penetracni asfaltovy lak (napf. PENETRAL ALP)

[26] Hydroizolani asfaltovy pas z oxidovaného asfaltu s vlozkou ze sklenéné rohoze tl.
3,5mm, vodotésnost min. 2kPa, taznost min. 2% mnozstvi asfaltu min. 2kg/m? (napf.
DEKBIT V60S35)

[27] Jednoslozkova silnovrstva stérkova hydroizolaCni hmota na bazi asfaltu s pfidavkem
platl, aplikacni teplota +5/+26°C (napif. WEBER.tec 915)

[28] Nopova folie s kaSirovanou geotextilii na bazi HDPE polyesterové rohoze, vySka nopu
8mm, pevnost v tlaku 150kN/m? (napf. DEKDREN D8)

[29] Systémova ukoncCovaci lista pro nopové folie na bazi HDPE, pro vySku nopu 8mm,
upevnéno v predepsanych roztecich (napf. DEKDREN)

VESKERE POUZITE MATERIALY MUSIi BYT VE SHODE S PLATNYMI VYHLASKAMI A
PREDPISY, O CEMZ MUSI MIiT DODAVATEL PATRICNY DOKLAD (ATEST), KTERY
PREDLOZi PRED DODANIM, RESPEKTIVE PRED MONTAZi VYROBKU (MATERIALU) A
NASLEDNE PRI PREDANi HOTOVEHO DILA INVESTOROVI. PRI STAVEBNICH
PRACECH BUDE ZHOTOVITEL DODRZOVAT TECHNOLOGICKE PREDPISY
JEDNOTLIVYCH MATERIALU. ODKAZY NA JEDNOTLIVE KONKRETNi VYROBKY JSOU
POUZE ODKAZEM PRO JAKOSTNi, PEVNOSTNi A ROZMEROVOU
CHARAKTERISTIKU. JEDNOTLIVE MATERIALY JE MOZNO V RAMCI SYSTEMOVEHO
RESENi ZAMENIT PRI DODRZENi MINIMALNE STEJNYCH KVALITATIVNACH
PARAMETRU.
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